
 防水型蜂窝活性炭废气吸附箱

产品名称  防水型蜂窝活性炭废气吸附箱

公司名称 巩义市波涛净水材料限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市中原区伏牛南路225号院1号楼201号

联系电话  13303719895

产品详情

蜂窝状活性炭可承受高温

蜂窝状活性炭耐高温，新型蜂窝活性炭废气吸附箱，可承受高温。例如，高橡胶是硅橡胶，其高温为260
度。结可以达到1400度，但使用方式不同。蜂窝活性炭主要是脱甲醛。第一代活性炭是竹炭。原理是甲
醛分子通过空气流被带到竹炭颗粒附近，竹炭颗粒被吸附并被动吸附。另外，竹炭的内部孔径不一致，
能够吸附甲醛的孔隙小，吸附甲醛的效率低。第二代活性炭是碳化椰壳炭。原理类似于竹炭。被动吸附
，但有许多孔可以吸附甲醛。然而，椰壳活性炭缺乏分解甲醛的能力，因此需要在充分吸附后进行更换
。第三代活性炭是一种含矿物的含矿木炭电气石，可形成静电场并主动捕获甲醛分子。吸附的甲醛分子
可以同时分解，留下更多的孔继续吸附甲醛。

蜂窝活性炭采用优质煤基活性炭制成

判断普通蜂窝活性炭和优质活性炭的六种方法：

建议选择粒径介于0.42和0.85 mm之间的活性炭产品。

3，看活性炭的成分是根据孔径大小吸收有害气体，不同有害气体的分子量不同，特种蜂窝活性炭废气吸
附箱，粒径也不同，活性炭间隙应在0.45-2之间nm，吸附甲醛等有毒气体，国际椰壳炭

它是第一种吸收异味和愚蠢污染的活性炭。气相球形微孔活性炭是理想的甲醛吸附碳。

建议购买由椰壳活性炭和气相球形微孔活性炭组成的综合吸附产品。



椰子壳不一定与有害气体分子的孔径相匹配。

4.在从粉尘中生产活性炭的过程中，必须除去粉碎的原料进行粉尘处理。否则，灰尘太多，清洁度差，
会污染人体和物体。市场上的劣质活性炭将降低成本，不会进行后处理。

灰尘非常大，经常使用深色袋子。用手触摸时，小炭包很脏，使用时会造成二次污染。

建议选择一个小型炭包，这是一种白色透气无纺布袋，不会产生灰尘或脏物。

5，看泡沫会将少量的活性炭放入水中，因为水分子很小，水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中，迫使孔隙
中的空气排出，产生一个系列小气泡，在水中拉小气泡

该线也会发出气泡，性能越好，活性炭现象越强。

时间越长。

6.观察碳化材料碳化材料是碳未经过碳化过程的活化过程。它不是真正的活性炭。活化过程是制造活性
炭中孔结构制造中的重要过程。几乎没有碳化材料缺乏这一过程。

吸附性能。

由于碳化材料未被活化并由孔形成，因此表面比活性炭更光滑，防水型蜂窝活性炭废气吸附箱，颜色为
白色，略带金属光泽，比活性炭更硬，更重。

7.看看品牌的一般市场，所谓的活性炭品牌，很多都是以次充好，质量参差不齐。

在购买时，我们应该选择具有一定实力和品牌认知度的国家认证生产公司生产的活性炭。例如，看看是
否有国家有关部门颁发的荣誉资格，当然，许多其他所谓的荣誉证书可以购买数万元，但一般省级或家
庭级驰名商标必须有足够的综合实力取胜。

巩义水处理材料蜂窝活性炭生产厂家用于下列行业公共场所的通风设备的废气处理，如食品，化工，工
业废气处理，机场，造船厂，电子，汽车等。制药，医疗，工业建筑和大型剧院。蜂窝状活性炭由50％
至70％的活性炭，17％至35％的海泡石和13％至25％的高岭土制成。碳。即，华龙区蜂窝活性炭废气吸
附箱，将三种原料称重，球磨，筛分，搅拌，压制，泥浆，老化，泥浆，挤出，干燥，煅烧，检查，并
包装在仓库中。活性炭具有水，酸，碱和强抗性。它具有高度高，比表面积大的优点，可广泛用作环保
，医药，食品等行业的催化剂载体。尽量避免在使用过程中温度过高。如果温度太高，吸附量减少，吸
附量随温度升高而降低。同时，应避免高含尘量和油雾，因为焦油粉尘会阻塞活性炭微孔并增加阻力。
降低吸附效果。如果环境中含有大量灰尘和焦油，应将其添加到预防过滤器中，以获得良好的效果和较
长的使用寿命。

-防水型蜂窝活性炭废气吸附箱由巩义市波涛净水材料限公司提供。-防水型蜂窝活性炭废气吸附箱是巩
义市波涛净水材料限公司（www.idogu.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面
或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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