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石膏线条模具在生产过程中常会出现哪些问题？

石膏线条虽然在我们的生活中广泛的应用，但是石膏线条模具在加工时如果操作不当或者出现一点点小
差错，就不会制成在咱们家中美丽的石膏线条了。制造石膏线条也是一种技术活，所以下面为一些使用
石膏线条模具制造石膏线条的朋友们总结了在生产过程中会经常出现的问题，希望大家能借鉴。    

1.沙孔 

如果石膏线条模具在浇灌工艺时没有掌握好时间，就可能因为模具过于干燥，从而导致模具的吸水性太
强，从而出现沙孔。   

2.褶皱和气孔 

是气孔与沙孔不同。沙孔是由于模具吸水过多所导致的，而气孔是由于石膏浆过于干燥所导致的。对于
褶皱和气孔都是由于石膏浆所导致的。褶皱的形成一般是由于石膏浆的浓度不足，导致附着力比较弱而
造成的。    

3.裂纹 

一般是由于模块发生松动所导致的模线处出现裂纹。    

4.无光 

这是由于隔离剂使用过量造成的，企业在进行加工的过程中一定要注意，不能为了方便，辽宁石膏线模
具厂家，反而使得模具变得黯淡无光。    



宏通石膏线模具

在用石膏模具制作石膏像时，不少刚开始做的朋友脱模的时候脱出的石膏像易碎或者很多地方裂开了，
这是怎么造成的还有该如何解决呢。脱模时石膏像易碎原因有两种

一就是石膏粉的缘故，石膏粉错了不是用来做石膏像的，例如生石膏粉就不能做石膏像的。

二在给石膏模具拆模时用力过大方法不当。

避免方法是脱模时用力要轻，拆模先从下往上拆。先拆结构简单部分再拆复杂细节处。石膏模具脱模是
石膏像有很多地方裂开了这个是灌完di一层浆时灌第二层转动时手指拿捏用力过大把di一次灌的浆给捏碎
了，所以di一层浆灌完后拿时手用力轻点。还有一种办法就是在制作石膏线的时候要对石膏线模具做好
一点的处理，保持表面一定要光滑，并且在它的表面涂上一层油，这样就很容易脱膜不会破碎了。

宏通石膏线模具

石膏线模具是制造石膏线很主要的工具之一，求购辽宁石膏线模具，能够做出漂亮、美观、立体感好的
石膏线。随着石膏线条模具逐步会进入中国市场，在市场上所占的比重越来越重要，越来越多的石膏线
条模具厂家也应运而生。

不同厂家生产的产品，辽宁石膏线模具供应，质量不等、参差不齐。好的，石膏线具有洁白细腻，辽宁
石膏线模具，手感光滑，两面平整等特点，用户应该仔细辨别。

现在一些劣质的石膏线条模具也在以次充好，欺骗消费者。从原材料的角度上来说，劣质的石膏线条模
具是用石膏粉和增白剂加工制成的，颜色常常发青、亮度比较暗。

还有一种劣质的石膏线条模具，是用含水量大，并且没有完全干透的石膏制成的。这两种类型的石膏线
条模具，会使得产品的硬度和强度都比较低，在使用的过程中，容易出现扭曲变形甚至断裂等问题。

宏通石膏模具(图)-求购辽宁石膏线模具-辽宁石膏线模具由高密市宏通石膏模具厂提供。高密市宏通石膏
模具厂（www.htsgmj.com）位于高密市夏庄镇杜家官庄二村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前宏
通石膏模具在石灰、石膏中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宏通石膏模具取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏通石膏模具全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。
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