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公司地址 钢材市场88号
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产品详情

无锡泉林金属制品有限公司4月28日，从江苏省获悉，2018年江苏省共安排省重大项目240个，磨砂不锈
钢管，总投资3.5万亿元。其中，实施项目220个，年度计划投资5225亿元，储备项目20个。江苏海门在沪
了项目集中签约仪式，共有13个项目签约。同时，海门在当天南通市组织的高质量发展环境说明会等活
动中又签约了重大产业项目、产学研合作项目8个，这21个项目合计总投资近180亿元。望无锡不锈钢后
期报价稳中上行。

无锡泉林金属制品有限公司不锈钢管一般常用布氏、洛氏、维氏三种硬度指标来衡量其硬度。布氏硬度
：在不锈钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径来表示该材料的硬度，既直观，又方便。但
是对于较硬的或较薄的钢材的钢管不适用。洛氏硬度：不锈钢管洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样，都
是压痕试验方法。不同的是，它是测量压痕的深度。洛氏硬度试验是当前应用很广的方法，其中HRC在
钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料，它弥补了布氏法
的不是，较布氏法简便，可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是，由于其压痕小，故硬度值不如布氏
法准确。维氏硬度：不锈钢管维氏硬度试验也是一种压痕试验方法，可用于测定很薄的金属材料和表面
层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点，而克服了它们的基本缺点，但不如洛氏法简便，维氏法在钢
管标准中很少用。

不锈钢管产品目前非常多，不仅有厨房的用品，而且还能被制作成家具，还有一些工艺品等，总之类型
比较多。在巨大的需求之下，不锈钢管加工厂现在也比较多了。在进行加工的过程中，不锈钢管表面加
工的等级情况是不一样的，这和制作而成的产品有密切的关系，不锈钢管产品表面等级情况如何划分？

原面：热轧后施以热处理及酸洗处理的表面。一般用于冷轧材料，工业用槽罐、化学工业装置等，厚度
较厚由2.0MM-8.0MM。不锈钢管加工厂还有雾面的NO.2B冷轧后经热处理、酸洗，再以精轧加工使表面
为适度之光亮者。由于表面光滑，真空不锈钢管，易于再研磨，使表面更加光亮，用途广泛，如餐具、



建材等。采用改善机械性能的表面处理后，几乎满足所有用途。

钝面：冷轧后经热处理、酸洗者，其材质柔软，表面呈银白色光泽，用于深冲压加工，如汽车构件、水
管等。粗砂用100-120号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度，具有不连续的粗纹。用于建筑内外
装饰材料、电器产品及厨房设备等。细砂也是不锈钢管加工厂经常会生产的表面加工等级的产品。

不锈钢管加工厂生产出来的不锈钢管产品表面等级除了上面的划分之外，还有很多其他的。亮面的是一
种表面光亮度特别的那种，可以直接用来制作镜子，或是其他装饰性的产品等，美观大方，而且还能长
久保持亮度，不用担心会出现被腐蚀的情况。具体该选择什么样表面加工等级，还需要根据产品的特点
来选择使用，尽量做到美观而实用。

1.以往大家都觉得采用不锈钢管作凝汽器的价格比较贵。但是实际上并不是这样。由于技术发展，如今
发达国家不锈钢管子是采用有缝的焊接管。先制成不锈钢带，然后经卷成形、焊接、热处理、矫直定尺
、切割、气压检查、无损探伤、消

除应力处理，到包装出厂的全过程有一条自动生产线。这样焊接管的质量完全可以达到无缝管的质量标
准，而且有缝不锈钢管比无缝不锈钢管的管壁厚度更均匀，保证了管子胀接质量，有缝不锈钢管价格比
无缝不锈钢管要便宜。另外不锈钢管的强度和弹性模量都比铜管高，所以不锈钢管可以采用薄壁管，在
相同面积情况下，重量要轻，德标不锈钢管，两者价格基本接近。

2.不锈钢管的凝汽器管子和管板采用胀接和密封焊时，需增加一道焊接工序，因此安装成本略有增加。

3.能杜绝泄漏，对凝汽器维持壳程的真空和保持壳程凝结水的清洁大有好处，龙泉市不锈钢管，减少维
修工作，避免了凝汽器泄漏而停机带来的损失。

4.使用寿命增加，是铜管的3-4倍。
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