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产品详情

如何解决白乳胶起泡问题

白乳胶是最通用，最大和最古老的水溶性粘合剂。它是在引发剂的作用下通过丙酮酸和乙烯单体的聚合
制备的热塑性粘合剂。由于白色胶乳主要是表面活性剂，它可以改变表面的张力，因此白色胶乳产生大
量泡沫，在白色胶乳的构造过程中与空气接触，并且还可能导致泡沫产生。由于白色胶乳的发泡问题，
生产操作困难，泡沫也阻碍颜料或填料的分散，并且设备利用率不足以影响质量。当填充成品时，泡沫
需要更多泡沫。在结构中使用的漆膜起泡，导致表面不均匀，这影响漆膜的外观和使用寿命。白乳胶消
泡剂的特性：1。由改性聚硅氧烷，白炭黑，分散剂和稳定剂组成;
2，浓度较低时可保持良好的消泡效果;在不同温度和酸碱条件下使用; 4，易分散于水中，快速消泡;
5，与发泡介质的良好相容性; 6，防止微生物生长。它可以在生产泡沫后加入或作为泡沫抑制组分加入，
并可以根据不同的使用体系加入。白色乳胶消泡剂的添加量可以是总产品量的0.05~0.3％，添加量应根据
客户的试验条件而定。然后决定。

白乳胶行业发展分析

目前，白乳胶行业是一个规模小，产业布局分散的低技术产业。但是，它仍然是国家支持的基础产业。
由于行业技术壁垒不是很高，国内大多数企业都从事低端白乳胶的生产。中高端市场由全省大型化工企
业和知名企业占领。行业发展可能面临的风险（1）行业监管风险国家质量监督检验检疫总局颁布的国家
强制性标准（GB18583-2001）对有害物质限量实施十项强制性要求。室内装饰材料粘合剂，主要是下颌
骨橡胶和聚合物乳液有强制性限制。未来，随着国家环保要求的提高，法规将更加严格，进入门槛将更
高。不符合国家有关规定的，可以暂停或者取消企业的生产经营，对企业的生产经营产生重大影响。 （
2）行业竞争加剧的风险中国正处于大规模城市化建设阶段。城市化建设将直接带动建筑材料，住宅等领



域的发展。在如此大的环境下，人们的生活水平和消费水平普遍提高。对装饰材料的追求，国内装饰材
料行业将呈现稳中有增长的态势。受益于这一良好的环境和公司产品在新疆的良好品牌效应，公司白乳
胶的平均销售价格呈稳步上升趋势。但是，快干白乳胶，随着越来越多的外国公司进入新疆市场，如果
公司无法继续维持或提高其产品质量，快干白乳胶代理，将面临市场份额下降的风险。

虽然市场上流传的大部分自制白乳胶产品已通过国家质检总局的现场检查，但部分名牌白乳胶仍存在一
些问题。所以在购买自制白乳胶时，你应该注意什么？自制白乳胶，快干白乳胶批发，又称聚醋酸乙烯
酯，醋酸乙烯乳液，由乙酸和乙烯合成，合成醋，然后乳液聚合。白乳胶因其常温固化快，成膜性好，
粘接强度高，耐冲击，耐老化等优点，广泛应用于木材加工，建筑装饰，印刷，装订，皮革，纺织，涂
料等行业。特别是在家居装饰中，白色乳胶经常出现在各种多孔材料（木材，纸张，棉花，皮革甚至陶
瓷）的粘合过程中。然而，作为装饰和装饰行业中使用的辅助材料，当国家质检总局对家用白乳胶进行
检验和测试时，部分产品不合格。在综合安排以往检验结果的结果时，不合格的白乳胶产品存在的主要
问题是：游离甲醛超标; pH值和粘度不合格; VOC含量超标。甲醛对每个人来说都是一个陌生人。它是一
种有毒物质，无色，有强烈的刺激性气味，可对人体健康造成危害。根据国际食品和药物管理局公布的
最新致癌物质清单，甲醛被定性为主要致癌物！白乳胶产品在国家标准《室内装饰装修材料胶粘剂中有
害物质限量》（GB18583-2008）中明确要求游离甲醛值应≤1.0g/Kg。国家建筑装饰材料质量监督检验中
心开发的绿色家居牌生态白胶中游离甲醛的含量远远低于检测限，即
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