
钢筋阻锈剂防锈性能试验方法标准试模

产品名称 钢筋阻锈剂防锈性能试验方法标准试模

公司名称 河北天棋星子检测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:天枢星
型号:天枢星
产地:河北沧州

公司地址 河北省沧州市献县郭庄镇东孔庄村

联系电话 13231761108 15530457733

产品详情

钢筋阻锈剂应用技术规程标准试模

 国家标准：YB/T9231-2009 钢筋阻锈剂应用技术规程、YB/T9231-2008
钢筋阻锈剂应用技术规程、GB50152-1992混凝土结构试验方法标准、JTS
153-2015水运工程结构耐久性设计标准等国家标准研制生产的。

符合标准：《JTS 153-2015水运工程结构耐久性设计标准》附录J
钢筋阻锈剂防锈性能试验方法-75页J.3钢筋阻锈剂在盐水浸烘试验中防锈性能试验试模：200*100*50（mm
长*宽*高）  （标准规定试模尺寸为200*100*100该尺寸对试验过程有一定影响，所以我们改进为200*100
*50）试件尺寸：200*100*50（mm 长*宽*高）试验钢筋尺寸：φ10mm、长120mm，表面粗糙度不小于6.3
μm，试验以3根钢筋为一组。端头板尺寸：100*20*50（mm 长*宽*高），中间有孔两头孔径各10mm，孔
径距离两侧为钢筋保护层厚度C为20mm木楔：100*30*70（mm 长*宽*高）
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