
盘锦铜异型材供货商 辽宁铜异型材 【铜麒镁业】

产品名称 盘锦铜异型材供货商 辽宁铜异型材
【铜麒镁业】

公司名称 洛阳铜麒镁业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳市宜阳县产业集聚区洛宜南路东一号

联系电话  15896624572

产品详情

避免铜带或者铜板出现凹坑

由于紫铜相对与其它铜产品相对来说比较软，生产过程中容易出现凹陷等不平整，这里铜麒镁业带大家
了解一下具体原因：

生产的铜板的冷轧表面有时会有起皮，凹坑，麻点的现象发生，原因之一是在加工时需要经过多道轧制
工序。在任何一道过程中，表面没有清洗干净就会有氧化物附在铜板表面，下一道轧制时，就被压轧在
铜板中，造成最终铜板在成品加工时，氧化物脱落，那么凹坑，麻点等缺陷就形成了。 

铜异型材与一般铜排的区别在于外形，一般铜排是规格尺寸固定，而异型铜排多结构独特，有的需要特
殊定制。如此作为优质的这种型材，就必然需要有下面这样的结构，以此才能够实现优化的应用：外形
设计合理的结构：异型铜的结构外形通常都比较复杂，因此要求厂家在设计型材的时候，严格根据实际
的应用需求来进行，确保型材整个结构外形都设计的非常合理。在这样的情况下，型材在结构方面才会
符合应用要求。

铜异型材的质量影响使用效果，铜型材的购买要如何辨别质量好坏呢？铜麒镁业小编来教您：

表面观察不可少：想要正确的辨别铜型材质量的好坏，人们首先是需要对于型材的表面进行有效地检查
工作，看看其表面是否光滑，对于那些表面存在着缺陷的产品好是不要选择，因为产品质量不合格，使
用不能够达到预期中的检查。



成分的检查要做好：铜型材质量的辨别人们也是要对于成分要做好检查工作，通过成分的配比是否与要
求相符合来来判断质量是否合格，这是较为专业的检查方法，检查也是相对的正确，是可以帮助人们正
确的辨别产品质量好坏。
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