
冷轧板卷圆 【新亚钢带】厂家直销 冷轧板卷

产品名称 冷轧板卷圆 【新亚钢带】厂家直销 冷轧板卷

公司名称 东阳市新亚钢带厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市东阳市城东街道李三村（自主申报
）（住所）

联系电话  15958492655

产品详情

【钢带厂家】【冷轧钢带】【优质钢带】【50#钢带】【60#钢带】【65Mn钢带】【SK85钢带】【40锰钢
带】【Q235钢带】【Q195钢带】【A3板】

新亚钢带为您介绍：所谓带钢，通常是指那种对厚度和宽度有严格限制的产品。带钢在冷状态(常温)条
件下，或在再结晶温度以下，经轧制后达到塑性变形的目的，通常称为冷轧带钢，习惯上往往叫做冷带
。冷轧窄带钢生产毕竟有其简便、灵活、投资少、收效快等特点。为适应我国国情，必须进一步提高冷
轧窄带钢生产的技术水平。普碳钢带经酸洗、水洗和干燥后，其表面应呈灰白色或银白色。但因操作不
当、酸洗工艺制度和某些机械设备不良的影响，往往会造成带钢的不同缺陷。这些缺陷主要有：酸洗气
泡、过酸洗、欠酸洗、锈蚀、夹杂、划伤和压痕等。这些缺陷占冷轧产品缺陷的2％左右，其中主要是欠
酸洗、过酸洗和酸洗气泡等。

【钢带厂家】【冷轧钢带】【优质钢带】【50#钢带】【60#钢带】【65Mn钢带】【SK85钢带】【40锰钢
带】【Q235钢带】【Q195钢带】【A3板】

新亚钢带为您介绍：造成欠酸洗的原因是：氧化铁皮厚度不匀，较厚部分的氧化铁皮需要较长酸洗时间
，同时其中的Fe0分解成了较难溶解的Fe2O3(Fe3O4)；带钢波浪度和镰刀弯较大，在酸洗过程中，起浪部
分或弯起部分没有浸泡在酸液中通过，造成漏酸洗；酸洗前机械破鳞不完善，特别是带钢两边端铁皮未
被破碎等。

’

【钢带厂家】【冷轧钢带】【优质钢带】【50#钢带】【60#钢带】【65Mn钢带】【SK85钢带】【40锰钢
带】【Q235钢带】【Q195钢带】【A3板】

新亚钢带为您介绍：冷轧优质薄钢板：主要包括各种优质钢冷轧薄板，常用的是碳素结构钢板，尤其是
深冲压用冷轧薄钢板，是由低碳优质钢08Al冷轧的薄板，钢板按表面质量分为三组；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，分别



表示特别高1级、高1级、较高的精整表面,按拉延级别分为ZF、HF、F级（代表用于冲制拉延最复杂、很
复杂、复杂的零件）,根据钢板厚度允许偏差，又分为A、B两级精度、广泛用于汽车拖拉机工业。
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