
运城渡假木屋订做 顺桓防腐木

产品名称 运城渡假木屋订做 顺桓防腐木

公司名称 运城经济技术开发区顺恒防腐木经销处

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省运城市豪德贸易广场一区一街29号

联系电话  13283598585

产品详情

使渡假木屋订做出现色差的原因有哪些？1.防腐木取材于自然的树木，是经过特殊处理后而成，自然的
树木本身颜色就有不同，树木的树心部分含在木胶油颜色会比边材深，所以木材本身就存在色差。2.生
产前期混料以人工的方式，混料不够均匀，也会出现色差。3.生产过程中，有细微的温度差异，也会导
致色差问题。4.是在生产过程中，由于本产品为挤出型材，容易出现长时间摩擦，模具表面会有一层黏
贴物，导致热传导型发生变化，从而导致色差现象。

如何鉴别渡假木屋订做的质量：1.从直观上看，木材年轮越细密材质一般就越好，因为年轮细密说明木
材生长缓慢，简单说从切面看上去不那么“糠”的木材应该是较好的木材。2.规格统一，误差小，加工
质量好。可以首先从木材整体上看是否规格，正确而且整齐没有太大误差。一般较薄的板材误差应小于0
.5-1mm;较大规格的料的整体误差也不应大于2mm。一般通过生产线下的料，规格整齐基本没有误差。而
手工加工的料则有较大误差，会造成施工难度。此外，对于刨光料，则还需看一下表面刨光的质量，平
滑自然的为好。

渡假木屋订做木材的主要用途是给木屋带来防护的作用，除此之外，防腐木还可以被用来制造成其它户
外的用品，比如桌椅、架子等。如今，国内也有越来越多人住进了别墅，自家的院子里设置一些防腐木
桌椅，也不失为一种情cao。不过，作为户外用的防腐木，自身的热胀冷缩没有经过特殊的控制，因此变
形比较严重。铺设防腐木地板的时候，通常就需要做成留有缝隙的地板，并且像镂空的一样一块被架起
来，可以随时翻开，方便清洗或者捡拾掉落的东西。
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