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产品详情

墙面开裂产生多处裂缝，竟然

很多人都不知道这裂缝产生的原因。下面由广东

方十检测鉴定公司四川分公司为大家全面分析房屋产生裂缝的五大原因!

1、混凝士表面未拉毛或拉毛质量差

结枃混凝土标号均为C30以上，且混凝土经振捣及脱模剂、致密剂双层作用下形成混凝土致密层，表层

较为光滑，砂浆面难以附着。拉毛或喷毛处理常使用1:1砂浆加建筑胶作为基层处理，建筑胶含量过低及

覆盖率不足极易导致抹灰空鼓、流坠开裂。

2、模板施工采用废机油等作为涂膜剂

结构施工，特别是大钢模体系下使用废机油作为脱模剂，随着时间长，难消除。极易导致钢膜体系下抹

灰开裂、空鼓。

3、砌体瞎假缝
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瞎假缝部位存在明显空腔，导致砂浆面快速失水，导致空鼓。

4、抹灰单层厚度过厚

抹灰砂浆单层粉刷超过1厘米，因初凝时间较长，粉刷初期极易导致粘结力不足以抵消自重，导致流坠开

裂、空鼓。

5、砌筑断砖上墙

砂浆伸缩沉降特别断砖部位沉降量大于其他部位，易形成多皮通缝。砌体断裂部位吸水率增大，导致该

部位浆快速失水导致开裂、空鼓。

以上内容是关于房屋裂缝情况五大原因，若内容过于复杂可在线联系客服或拨打网站客服热线进行咨询

，想要了解更多的房屋安全鉴定或厂房质量鉴定等相关鉴定内容，可继续关注我们!

我们是广东方十检测鉴

定有限公司四川分公司-

我们具备相关主管部门认可的专业房屋安全鉴定

机构。公司成立之初以提供房屋安全检测、房屋安全鉴定、房屋质量鉴定、房屋质量检测、房屋检测报

告、危房检测鉴定和房屋损坏评估鉴定、房屋建筑结构检测鉴定、房屋建筑工程质量检测鉴定、灾后房

屋安全检测、房屋受损、厂房检测鉴定、厂房质量检测、抗震检测鉴定、钢结构检测等技术咨询及一站

式解决方案服务商。
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