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公司名称 广州科阳金属制品有限公司
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产品详情

                              湛江市波形护栏价格乡村公路护栏板厂家

   波形护栏质量的好坏怎么分辨

波形护栏的质量检测是比较严厉的，如何去检测波形护栏的质量是人们比较重视的问题。咱们一般能够
从以下几方面去查验。

合格波形护栏的基本要求1)波形粱钢护栏产品应契合《高速公路波形粱钢护栏》(JTT281)及《公路三波形
梁钢护栏》(JTT457)的规则。2)护栏立柱、波形粱、防阻块及托架的装置应契合规划和施工的要求。3)为
确保护栏的全体强度,路肩和中央分隔带的土基压实度不该小于规划值。达不到压实度要求的路段不该进
行护栏立柱打入施工。石方路段和挡土墙上的护栏立柱的埋深及根底处理应契合规划要求。4)波形梁护
栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满意规划要求。

波形护栏原料的查验咱们能够选用以下办法去查验

(1)镀锌层附着性

镀锌层附着性测验选用锤击法。试件水平放置，锤头面向台架中心，锤柄与底座平面笔直后自在落下，
以4mm距离平行冲击五点，通过查看锌层外表状况，是否呈现锌层剥离凸起现象，而判别其附着性。冲
击点应离试样端部10mm以外，同一点不得冲击两次。

(2)材料功能实验

钢材的功能主要指力学功能，可分为强度功能、塑性及冲击韧性。强度功能表明钢材塑性变形和损坏的
反抗才能，包含弹性极限、屈从极限、强度极限、疲劳极限及硬度。塑性表明钢的塑性变形才能，包含
延伸率。面积减缩率和冷弯性。冲击韧性表明钢材对冲击荷载的反抗才能。因为材猜中各种成分含量凹



凸影响钢材的力学功能，所以对钢板原材料功能检测时包含化学分析、拉伸实验和曲折实验。

(3)镀锌层附着量测验

浸镀锌所用的锌应为GB470中规则的0号锌或1号锌，锌附着量及镀锌层厚度应契合锌附着量测验可选用
三氯化锑法或镀层测厚仪测验。
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