
专业实木运动木地板体育馆篮球场枫桦木运动木地板室内体育馆地板

产品名称 专业实木运动木地板体育馆篮球场枫桦木运动木
地板室内体育馆地板

公司名称 河南大曌体育产业发展有限公司

价格 268.00/平方米

规格参数 品牌:孚盛
型号:FOSO
产地:俄罗斯

公司地址 河南省漯河市源汇区湘江路97号（注册地址）

联系电话 4009639311 15802220339

产品详情

一问一答，帮您剖析体育木地板常见的质量问题

随着国人生活水平的提高，体育事业也得到了蓬勃发展，而体育木地板行业也在不断进行创新，在选购
上，也由原来的柞木、桦木、水曲柳等几个树种为主，发展到以进口树种为主的几十个树种，大大满足
了社会和人民生活的需要，然而体育木地板在使用过程中也出现了不少质量问题，具体表现在以下几个
方面：

问：体育木地板的间隙为什么越来越大？

答：造成体育木地板间缝隙过大的原因有：a．地板的含水率过大；b．室内环境过于干燥；C．地板铺
设质量不高，致使体育木地板产生移动。

问：体育木地板在使用后为什么会出现变形的情况？

答：造成地板扭曲变形的主要原因有：a．制作地板的木材材性不适合；b．加工工艺及取材不当；地板
的含水率控制不均匀或地板含水率不适合使用地的环境要求。

问：体育木地板高低差过大怎么办？

答：体育木地板间高低差过大的原因有：a．地面不平；b．龙骨铺设不平；C．地板厚度偏差大；d．地
板发生了变形；e．地板榫槽加工不匹配。

问：体育木地板为什么会出现瓦楞？

答：体育木地板出现瓦楞的原因有：a．地板铺设时水泥地面不平，龙骨含水率过大；b．室内环境干燥



；。 地板含水率太高；d．室内环境湿度过大，地板含水率偏低。

问：体育木地板问什么会拱起？

答：造成地板拱起的原因有：a．铺装时地板与墙基之间的预留间隙不够；b．房间与房间之间未做过桥
处理或过桥处理时预留缝隙不够；。铺设时地板的含水率过低；d．房间因水源漏水，地板受水浸泡；e
．地面潮湿或龙骨木材潮湿。

问：体育木地板为什么会变色？

答：体育木地板变色的主要原因是：a．木材本身受到外界环境的影响而产生的变色，如阳光、室内空气
环境；b．油漆受到外界环境的影响而产生的变化；C．油漆与木材之间化学反应而产生的变化。

问：体育木地板面板油漆为什么会剥落、起皱？

答：油漆漆膜出现剥落、裂纹、起皱的原因有：a．油漆性能不适合该地板材种，致使漆膜与木材的附着
性能不能满足使用要求，出现剥落现象；b．油漆漆膜的韧性不能满足木材自然湿涨干缩的变化，致使漆
膜出现裂纹起皱；C．油漆面漆与底漆附着力差而造成的面漆剥落；d．由于油漆工艺不科学而造成漆膜
的剥落、裂纹、起皱；e．由于地板含水率过高而造成漆膜起皱剥落；f．由于地板含水率过低而造成漆
膜裂纹或剥落；g．由于室内环境的恶劣，如室内环境过于干燥或潮湿也会造成漆膜破坏。

从以上问答不难看出，体育木地板这些常见问题主要还是由于地板质量、铺装质量和使用不当三方面造
成的，所以大家在选购和使用体育木地板时，一定要做到认真细心。
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