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产品名称 横沥压片色母粒定做 顺鑫隆 压片色母粒定做

公司名称 东莞市顺鑫隆塑胶颜料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇良边智顺工业园

联系电话 15818371618 15818371618

产品详情

使用色母料进行配色的注意事项

配色设计步骤

①寻找参照着色物从已知配比的有色塑料样品（样板）中，找出相似颜色的样品为参照物。

②拟定试验配方认真比较参照物和配色样品之间的颜色、色光等方面的异同，并以参照物来拟出配色样
品内大致含有的颜色试配。

③配色试验按照拟定配方进行配色，直至配准为止。

注意：为了保证配色的准确性，色母料的配色工作应在晴天或太阳底下进行，切忌持续观察，大朗压片
色母粒定做，以免由于眼睛的疲劳而产生误差。

色母的基本成分有哪些？

色母的基本成分为：

1.颜料或染料 颜料又分为有机颜料与无机颜料

2.载体 载体是色母粒的基体。专用色母一般选择与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性好，但
同时也要考虑载体的流动性。

3.分散剂 促使颜料均匀分散并不再凝聚，分散剂的熔点应比树脂低，与树脂有良好的相容性，和颜料有
较好的亲和力。常用的分散剂为：聚乙烯低分子蜡、硬脂酸盐。



使用黑色母料后制品表面有小麻面是怎么回事？

如果麻面是突起的小尖，说明制品加工设备分散母料能力有限，压片色母粒定做，不能将母料中碳黑团
聚颗粒剪切均匀，应使用浓度较低的黑色母粒;或者母粒有过多的碳酸钙和过多的白油，被单螺杆及双螺
杆机，在高压下挤出，横沥压片色母粒定做，形成小僵块，东莞压片色母粒定做，无法分散。如果麻面
是凹下的，是母料中小分子物质挥发造成，说明白油多了。

横沥压片色母粒定做-顺鑫隆(在线咨询)-压片色母粒定做由东莞市顺鑫隆塑胶颜料有限公司提供。东莞市
顺鑫隆塑胶颜料有限公司（www.shunxinglong.cn）为客户提供“色粉,色母”等业务，公司拥有“顺鑫隆
颜料”等品牌。专注于化工产品等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：林健。同
时本公司（www.xinghonglong.cn）还是从事色母粒，黑色母粒，成型色母粒的厂家，欢迎来电咨询。
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