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产品详情

镀锌板与镀铝板的区别

1、结构成分不同：

镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防锈方法，世界上锌产量的一
半左右均用于此种工艺。

镀铝板，也称镀铝钢板。也有人称之为渗铝板或热浸渗铝板。镀铝钢板是铝硅合金镀层的钢板，其中铝
含量为90%，硅10%。

2、用途不同：

镀锌板带钢产品主要应用于建筑、轻工、汽车、农牧渔业及商业等行业。其中建筑行业主要用于制造防
腐蚀的工业及民用建筑屋面板、屋顶格栅等；轻工行业用其制造家电外壳、民用烟囱、厨房用具等；农
牧渔业主要用做粮食储运、肉类及水产品的冷冻加工用具等。

由于镀铝钢板的性能优越，已被广泛应用于我们的日常用品之中。如汽车消声器、家用电器等。

3、化学性质不同：

镀铝比镀锌更具优越性，镀铝层不仅具有比镀锌层好得多的耐蚀性(在大气条件及大部分腐蚀介质中)，
而且还有良好的耐高温氧化性，这些都是镀锌层所比不上的。

热镀锌钢板有什么缺点



热镀锌钢板有什么缺点

热镀锌钢板的功能非常多，但是也有它的缺点，主要有：易脱落、施工时容易划伤、镀锌板厂，镀锌钢
板，热镀锌板，热镀锌板，镀锌卷板，镀锌铁皮，镀锌板价格，白铁皮锌粒、气刀条痕、露钢、机械损
伤、浪边、尺寸不合、钢基性能不良、辊印等。

会造成镀锌层脱落的原因很多，其中包括表面氧化、冷扎乳化液太脏、保护气体露dian太高、镀锌板厂
，镀锌钢板，热镀锌板，热镀锌板，镀锌卷板，镀锌铁皮，无花镀锌卷，镀锌板价格，白铁皮氢气流量
偏低以及油脂蒸发不尽等等，所以在购买是一定要特别观察镀锌钢板的表面是否完整。

镀锌板与镀铝锌板的区别在于镀层的不同，镀锌板的表面均匀地分布着一层锌材料对母材起着阳极保护
的作用，也就是说锌材料的替代性腐蚀保护了母材的使用，只有当锌全部腐蚀完了才能伤害到里面的母
材。

镀铝锌板的表面镀层是由55%的铝43.5%的锌和少量的其它元素构成，在微观下镀铝锌涂层表面为蜂窝结
构，由铝构成的“蜂巢”内包容着锌，在这种情况下镀铝锌涂层虽然也起着阳极保护的作用，但一方面
由于锌含量的减少一方面由于锌材料由铝包裹不易电解因此阳极保护的作用大大减少，因此一旦镀铝锌
板被切开在切断的边缘基本丧失被保护的情况下很快就会锈蚀，所以镀铝锌板应当尽量少切割一旦切割
后应用防锈漆或富锌漆保护边缘，才能够使板材的使用寿命延长。

镀铝锌板的表面比镀锌板的要花哨、同时镀铝锌板的价格要比镀锌板的贵小锌花的价格又比大锌花的贵
。

镀铝锌钢板表面呈特有的光滑、平坦和华丽的星花，无花镀锌卷分条，基色为银白色使其具有优良的耐
腐蚀性。镀铝锌板正常使用寿命可达25a耐热性很好可用于315℃的高温环境，镀层与漆膜的附着力好，
具有良好的加工性能可以进行冲压、剪切、焊接等表面导电性很好。

镀层成份按重量比率分别由55%的铝和43.4%的锌，无花镀锌卷定做，1.6%的硅组成。镀铝锌钢板的生产
工艺与镀锌刚板的生产工艺非常像，无花镀锌卷批发，是连续熔融镀层工艺。而且彩涂产品具有良好的
附着力和柔性。

镀铝锌板热反射率很高是镀锌钢板的两倍，我们可以把它用作隔热的材料。镀铝锌板还具有很好的耐热
性，可以承受300多摄氏度的高温，和镀铝钢板的抗高温氧化性十分类似，经常用于烟囱馆、烤箱、照明
器和日光灯罩。因为55%AL-Zn的密度比Zn的密度小所以在重量相同和镀金层厚度相同的情况下

无花镀锌卷分条-无花镀锌卷-鑫利源镀锌供应商(查看)由山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司提供。山东省
博兴县鑫利源钢铁有限公司（www.sdduxin.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队
伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫
利源——您可信赖的朋友，公司地址：博兴县兴福工业园，联系人：高策。
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