
钢化玻璃 新诚铭玻璃 沈阳钢化玻璃

产品名称 钢化玻璃 新诚铭玻璃 沈阳钢化玻璃

公司名称 襄阳新诚铭玻璃有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C1栋

联系电话  13329879199

产品详情

钢化夹层玻璃是以钢化玻璃为基片，再进行胶合处理后制成的特种夹层玻璃制品。它既具有钢化玻璃强
度高的特点，又继承了夹层玻璃没有碎片掉下来的优异安全性能。钢化夹层玻璃适宜安装在具有特殊安
全要求的场所，如高层建筑防护窗、玻璃幕墙、玻璃采光顶等，及长期承受一定水压作用的水下玻璃场
所。钢化夹层玻璃不但具有钢化玻璃较大抗击力的特点，也具有普通夹层玻璃的特性，玻璃即使碎裂，
沈阳钢化玻璃，碎片也会因中间胶合层的作用粘为一体。使之有效防止了碎片坠落事件的发生，确保了
人身安全。

钢化玻璃表面都有哪些瑕疵呢，大致分为辊痕、麻点、白雾、钢化彩虹、风斑、应力斑

三、白雾

一般产生白雾是因为钢化温度不够。

四、钢化彩虹

现在一般都是生产浮法玻璃，浮法玻璃生产过程中是玻璃膏在锡槽表面在重力和自身张力作用下摊平的
过程，必然就有一面是和锡面接触的，这其中会发生少量的渗锡作用，超白钢化玻璃，在当时温度条件
下会生产氧化亚锡，钢化玻璃雨棚，氧化亚锡在钢化过程中，于高温作用下再氧化生成氧化xi，体积发
生膨胀，导致玻璃表面出现一些微裂纹，这些裂纹在特殊条件和角度观察玻璃时就会产生光的干涉，从
而产生钢化彩虹，解决方法，非常简单，在玻璃表面撒细抛光粉就可以了。

在阳光下带上平光镜，钢化玻璃是花的，钢化玻璃，玻璃不是的。钢化标是高温油墨通过丝网印刷打在
玻璃上的，在玻璃钢化的过程中，高温油墨与玻璃表面融合，所以，玻璃上的钢化标如果不使用qingfusu



an擦拭将无法祛除(即使使用qing氟酸也会留下较明显的痕迹).因此，看玻璃是否钢化简单直接的办法是
打上钢化标.可以使用尖锐物在玻璃边缘(建议是将来安装以后看不到的地方)使劲的刻画，如果很容易出
现划伤，那说明此玻璃未钢化，如果玻璃表面很硬，很难出现划伤，那说明此玻璃已经钢化.摔碎一片钢
化玻璃，碎片会破成平均的小颗粒并且没有普遍玻璃刀状的尖角
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