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氟碳漆喷涂后导致漆膜开裂的原因有哪些

氟碳漆是现有工业漆中各方面性能比较优异的产品，市场经销价比较高，一般用在一些高建筑或者有高
腐要求的涂装领域，由于在实际的涂刷过程中受到应用环境、施工技术的娴熟程度、产品的涂装细节等
多方面的影响，经常会遇到各种各样的漆膜问题，尤其是漆膜开裂，今天主要分析导致漆膜开裂的几点
原因。

当氟碳漆漆膜出现开裂现象时，如果购买的是正规厂家的油漆产品，油漆质量本身不会有什么问题，导
致漆膜开裂较多的原因就是底材处理不符合施工要求。

1、底材开裂

一般的建筑外墙氟碳漆喷涂后出现开裂现象，大多是底材处理上的问题，如果混凝土基材表面没有清理
干净，如果没有对混凝土表面的裂缝或者空洞进行填补，即便是做好油漆后，漆膜也很容易受到底材的
裂缝、空洞的影响，进而引发漆膜开裂。

2、腻子层开裂

在施工中很多场合都要用到腻子对底材进行处理，如果腻子层的柔韧性不好，就会导致腻子开裂从而引
发氟碳漆漆膜开裂。

钢结构工程中刷氟碳漆怎么计算

钢结构刷漆，通常钢结构是以重量作为计算的，如果非要按面积计算，难度很大，因为钢材有很多型号
，种类，并且厚度不一样，还要看钢结构喷的是什么油漆。不同的油漆的固体分不同，所用的的漆量也
不同。



首先你需要计算出钢结构的面漆，然后再向厂家购买钢结构漆时，索要一些油漆的参数，其中比较重要
的一项是“体积固体分”，得到这个数据就可以根据以下公式计算出每平方需要的价格。氟碳漆是现在
好的油漆，价格一般在60-150元每公斤之间，差价较大，质量也是有区别的。

钢结构用漆计算公式：

每平米价格=(干膜厚度*单价/L)/(10*体积固体分)

钢结构工程中刷氟碳漆怎么计算

钢结构氟碳漆的单价是65元/升(注：该单位与元/kg单价有所差异，防腐油漆厂家，可根据涂料比重换算)
，体积固体分为40%，设计的氟碳漆膜厚度为60μm，则根据公式可以计算：

每平米价格=(60*65)/(10*40)=9.75元/平米

以上就是钢结构氟碳漆每平米价格的计算方法，得知了每平米造价就可以知道全部面积用漆的成本。

如何解决氟碳清漆漆层开裂现象

凹进去的墙角部位，被称为阴角;凸出来的墙角部位，被称为阳角;这两个自然形成的夹角，非常容易因为
倾向，以及张力，导致氟碳清漆漆膜裂痕的出现。

解决方案：在容易出现或者已经发生裂痕的阴阳角区域，汽车油漆厂家，用氟碳清漆喷枪薄薄的喷涂一
层，然后等待完全，再喷涂一层氟碳清漆，如此叠加直至裂痕被完全覆盖，喷涂氟碳清漆时需要控制好
喷枪距离，保持较快的喷涂速度，不能采用垂直的角度喷涂氟碳清漆。

开裂状况二、平面出现开裂。

这种氟碳清漆漆膜开裂现象，常常发生在冬季，由于室内外较大的温差，导致室内外的氟碳清漆漆膜成
形速度不和谐，因此形成开裂平面现象。

解决方案：从氟碳清漆喷涂方式上解决问题，选用小嘴喷枪，多层薄喷，吉安油漆厂家，控制每个氟碳
清漆漆层的成膜速度，喷枪与被涂物的距离越远越好。

开裂状况三、成膜期间开裂。

氟碳清漆成膜过程中，生产油漆厂家，以及成膜后的一段时间，也是有可能出现裂痕的。

解决方案：同样是要调整喷涂方式，应遵循均匀喷涂，氟碳清漆漆膜薄厚均衡的喷涂方式，发现问题及
时调整配套方案及制剂。

防腐油漆厂家-嘉兴莱油漆(在线咨询)-吉安油漆厂家由南昌萍水莱贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。南昌萍水莱贸易有限公司（www.anlemaoyi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为木工油漆较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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