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PE管材的分类

1、按用途分，可分为建筑和市政给排水管室外燃气管、农用灌溉管、穿线管、排污管等。

2、按管材品质和结构分，PE管材可分为普通PE管、铝合金衬塑复合管、钢塑复合管、钢塑复合管、加
筋管单/双壁波纹管、螺旋管、光缆用硅芯管等。

3、按原材料密度分，可分为高密度管、低密度管以及中密度管。 在排水与给水系统中，银川PE管，管
材的好坏起着决定性作用。在国外的发达国家和地区，PE管在城际埋地燃气管道中的占有量已达90%以
上，在供水管所占市场份额达到60%，并且国外在PE管材方面已经建立起了非常成熟的标准的施工规范
。

在国内，镀锌管逐步被禁用后，PE管在建筑供水等领域很有竞争优势，在燃气、工业供排水、通讯、农
业灌溉等领域PE管材也呈迅猛增长的态势，但有些领域的管材标准和规范还未跟上，在一定程度上影响
了PE管材的应用和发展。

请问HDPE管和PE管是什么材料，这两个有什么区别
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HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半
透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如
腐蚀性氧化剂（），芳香烃（）和卤化烃（）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用
途。HDPE具有很好的电性能，PE管连接，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分
子量等级具有的抗冲击性，PE管生产厂家，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特
性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。 

这是决定HDPE特性的主要变量，虽然被提到的4种变量确实起到相互影响作用。乙烯是聚乙烯主要原料
，少数的其它共聚单体，如1一丁烯、l一己烯或1一辛烯，也经常用于改进聚合物性能，对HDPE，以上
少数单体的含量一般不超过1％－2％。共聚单体的加入轻微地减小了聚合物的结晶度。这种改变一般由
密度来衡量，密度与结晶率呈线性关系。美国一般分类按ASTM D1248规定，PE管安装， HDPE的密度在
0．940g／。C以上；中密度聚乙烯（MDPE）密度范围0．926～0．940g／CC。其它分类法有时把MDPE
归类于HDPE或LLDPE。均聚物具有密度、刚度，良好的防渗透性和的熔点，但一般具有很差抗环境应力
开裂（ESCR）。ESCR是PE抗由机械或化学应力所引起的开裂性的能力。更高的密度一般改进了机械强
度性，例如拉伸强度、刚度和硬度；热性能如软化点温度和热变形温度；防渗透性，如透气性或水蒸气
透过性。较低的密度改进其冲击强度和E－SCR。
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PE管的十二个质量问题及解决方法

一、内外壁轴向粗糙  原因：原料含水量过高。  解决方法：原料烘干处理  

二、表面不光亮  原因：熔体温度不合适或原料有问题  解决方法：调整熔体温度或更换原料  

三、外表面划痕  原因：定径套、支撑板或密封圈上附有沙石
解决方法：清理定径套、支撑板或密封圈  

四、外表面水线  原因：定径套局部水眼堵塞，造成个别水眼水量过大。  解决方法：清理定径套  

五、内壁沟槽(多出现于壁厚管材)  原因：壁厚过厚，熔体难以冷却，产生流动。
解决方法：试用中心冷却系统，降低口摸和芯摸的温度。

PE管安装-银川PE管-宁夏鲁宁管业(查看)由宁夏鲁宁润通管业有限公司提供。宁夏鲁宁润通管业有限公
司（www.nxlngy.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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