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产品名称 锌合金压铸件 衡水锌合金压铸
天津市永骏杰机械

公司名称 天津市永骏杰机械零部件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海县沿庄镇东禅房村北300米处

联系电话  13602005229

产品详情

天津市永骏杰机械零部件有限公司，是一家专业提供铝合金压铸和锌合金压铸以及各种金属冲压制品的
企业。

压铸件冷隔与流纹的区别

冷隔的定义：压铸件表面有明显的、不规则的、下陷线性纹路（有穿透性与非穿透性两种），形状细小
而狭长，有的交接边缘光滑，在外力作用下有发展的可能。产生的原因：

1、两股金属流相互对接，但未完全融合而又无夹杂存在其间，两股金属结合力很薄弱。

2、浇铸温度或压铸模温度偏低。

3、选择合金不当，流动性差。

4、浇铸位置不对或流路过长。

5、充填速度低。

6、压射比压低。

   流痕的定义：铸件表面上有与金属液流动方向一致的条纹，有明显可见的与金属基体颜色不一样
的无方向性的纹路，无发展趋势。

产生的原因：



1、首先进入型腔的金属液形成一个极薄的而又不完全的金属层后，被后来的金属液所弥补而留下的痕迹
。

2、模温过低，模具温度不均匀。

3、内浇口截面积过小及位置不当产生喷溅。

4、作用于金属液的压力不足。

5、花纹，涂料用量过多。

天津市永骏杰机械零部件有限公司，是一家专业提供铝合金压铸和锌合金压铸以及各种金属冲压制品的
企业。

铝合金压铸件的质量控制介绍

不断发展和应用的新技术和新材料在金属铸造行业，锌合金压铸厂家，一些有色金属产品及配件，如工
业产品、电子通信产品、家用电器、玩具、小形状的特点，重量轻，复杂的形状和薄壁，采用压力铸造
生产的方法。

压力铸造具有效率高、材料利用率高、产品质量稳定等优点，应用领域十分广阔，前景广阔。

特别值得一提的是采用铝合金材料压铸而成，现已广泛应用于汽车、摩托车箱体、气缸、轮毂、阀体等
配件，过去用铸造铝合金制成的零件，已逐渐被压铸铝合金零件所取代。

由于压铸生产的特点，国内锌合金压铸件，铸件的质量在生产、管理、模具，冶炼技术的影响等，如果
控制不好，压铸报废率非常高，造成资源的浪费，严重影响经济效益和产品质量。

天津市永骏杰机械零部件有限公司，锌合金压铸件，是一家专业提供铝合金压铸和锌合金压铸以及各种
金属冲压制品的企业。

压铸件表面经常有霉点，严重影响铸件的外观质量，主要是脱模剂造成。目前，市面上大大小小生产脱
模剂的厂家有一大批，其中不少厂质量存在各种问题，较为主要的就是对压铸件会产生腐蚀作用。一般
压铸件厂不太注意，压铸件时间放得长一些，表面就会有白斑（霜状、去掉后呈黑色）出现，实际上已
产生腐蚀。主要是脱模剂中有会产生腐蚀作用的成分。所以选择脱模剂一定不要只追求价格低，要讲性
价比。

脱模剂一般不会渗透到压铸件里面。但劣质脱模剂会对压铸件表面产生腐蚀作用，而且会向内部渗透；



另外，衡水锌合金压铸，脱模剂发气量大的话，会卷入压铸件里面形成气孔。如果使用脱模膏之类的涂
料不当时，会产生夹渣等缺陷。

锌合金压铸件-衡水锌合金压铸-天津市永骏杰机械(查看)由天津市永骏杰机械零部件有限公司提供。天
津市永骏杰机械零部件有限公司（www.tjyjjjx.com）是从事“机械零部件”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马总。
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