
苏州小型密炼机 昶丰机械 小型密炼机

产品名称 苏州小型密炼机 昶丰机械 小型密炼机

公司名称 东莞市昶丰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号

联系电话 13929470603 13929470603

产品详情

自从1990年初介绍白炭黑-硅烷技术以来，轮胎工业对白炭黑-硅烷的需求一直在稳定增长。当今的欧洲
几乎所有的轿车胎均配备了含有这两种材料的胎面，加有白炭黑胎面的轿车胎的市场份额仍在继续增长
，当前针对怎样减少二氧化碳排放量的讨论，迫使各行业广泛地执行节约燃油制度，而白炭黑-硅烷技术
的应用可满足这一要求，因为正是它导致了低滚动阻力轮胎。即使在欧洲范围之外，这类产品的市场会
呈现出强劲的增长，这种材料相继开发出来并已投放市场，其重点更关注环境问题。新的巯基硅烷VPSi3
63就是其中之一，与硫化物硅烷Si69或Si266等现有的硅烷相比，它可使滚动阻力再降低10%，而挥发性有
机化合物（VOC）排放量减少80%。VPSi363的分子结构如图1所示。由于这种硅烷的两个偶联部位与标
准硫化物硅烷相比有所变动，它对偶联反应，即偶联到白炭黑表面积聚合物的反应都有影响。

密炼机/安全操作规程

1.开前必须检查混炼室转子间有无杂物，各仪表信号装置完好，方可准备开车

2.投料时，已切开的胶卷要逐个投入，严禁一次投料

3.设备运转中严禁向混炼室内探头观看

4.操作时发现杂物掉进混炼室或有故障时必须停车处理

5.如遇突然停电，来电后应将料排出后重新启动，严禁带料开车

密炼机/日常维护保养

1.检查气动三联件内的机油状况，并放掉里面的水分

2.检查各紧固螺栓不得松动



3.各减速箱油液面不得低于中心线

4.工作完毕后，小型密炼机，关闭各阀门、电器开关并清理机器卫生

橡胶混炼是橡胶加工过程中不可缺少的重要过程，对混炼胶质量好坏具有决定作用。由于密炼机明显的
优越性，小型1L密炼机，橡胶工业绝大部分混炼胶都采用密炼机进行生产。   

橡胶混炼过程影响因素很多，原材料波动、混炼时间、混炼温度、上顶栓压力等都对混炼胶质量产生影
响，小型5L密炼机，长期以来工业生产中对于混炼过程的控制都采取经验加技艺的控制方法，采用时间
、温度控制法，70年代后开始使用能量控制法。时间控制法设备投入少，使用方便，苏州小型密炼机，
但抗干扰能力差，混炼质量波动大；温度控制法对冷却水温度；能量控制法对生胶粘度变化的抗干扰能
力都较小，这样就给实际的混炼过程控制带来了很大困难。  

苏州小型密炼机-昶丰机械(在线咨询)-小型密炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械
科技有限公司（www.cfzljx.com）是一家从事“密炼机,小型密炼机,开合式密炼机,实验型密炼机,钛合金密
炼机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，
使“昶丰机械,昶丰密炼机,昶丰造粒机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，
使昶丰机械在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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