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Q245R容器板伸率不合的影响因素有哪些？

主要研究Q245R容器板拉伸试验出现延伸不合及试样断口分层的原因。通过对显微组织和断口形貌的分
析，得出严重带状组织、硫化物夹杂及芯部高硬度脆性相的存在是导致钢板延伸率不合的主要因素。

某钢厂生产的Q245R容器板因延伸性能不合造成产品改判的现象时有发生，通过采用扫描电镜微观分析
以及金相分析等手段，对造成钢板延伸不合的原因进行分析，并提出改进措施。1断口情况延伸率不合格
的拉伸试样断口普遍存在分层现象，分层部位一般位于板厚中心处，典型断口

Q245R容器板种种因素的综合作用下，使我国铁矿石对外依存度逐步提高

   随着矿价的走低、亏损的加剧，国内铁矿石原矿产量自去年9月份起已连续12个月同比下降。根据
今年1-9月，我国累计生产铁矿石10.16亿吨，同比下降9%。

   需要说明的是，近两年，Q245R容器板，进口铁矿石的来源国也在不断发生变化。据悉，2010年左
右，我国铁矿石进口来源国基本在65个国家左右，但目前已经下降到40个左右。其中，从澳大利亚、巴
西两个国家进口的铁矿石占总进口量的8成有余。“非主流矿山显著下降，Q245R容器板供给方垄断进一



步加剧”，马增风指出。

   勤练内功谋求生存与发展

   我国铁矿资源条件先天不足，品位低、自然赋存条件差，这些因素决定了国产矿生产成本要远高于
四大矿山的生产成本。除此之外，我国铁矿石行业还存在结构不合理，产业集中度低，抗风险能力弱；
人均产铁矿石低、综合发展能力弱等等问题。Q245R容器板种种因素的综合作用下，使我国铁矿石对外
依存度逐步提高。

Q245R容器板厚度达500mm，宽度达5350mm，重达250t。产品特殊且很重要，除矩形板以外，还有圆形
、锥形、梯形、异厚、异宽、带肋及防挠等钢板。品种除船、管线、桥梁、锅炉、容器、储罐、海上平
台、建筑及机器结构等用板以外，还有舰艇、战车、坦克装甲等重要用板，不但性能要求特殊，而且检
验项目很严格，取样量大，要求每块板取样，也必需依靠电脑来管理才能胜任。

Q245R容器板价格行情-卓纳钢铁由天津卓纳钢铁销售有限公司提供。天津卓纳钢铁销售有限公司（www.
tjzngt.com）是一家从事“耐候钢板,锈钢板,耐磨板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳
健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“卓纳钢铁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先
，用户至上”的原则，使卓纳钢铁在板（带）材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特
别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.66666
6t.com）还是从事锈红色钢板，天津耐候钢板，耐候锈钢板的厂家，欢迎来电咨询。
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