
DT413模具钢厂家 DT413模具钢 【永抚模具】批发定制

产品名称 DT413模具钢厂家 DT413模具钢
【永抚模具】批发定制

公司名称 永康市永抚模具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市五金工业园金山东路5号

联系电话  13906790029

产品详情

永抚模具专业经营模具钢材、模具特钢、冲压模具钢等各种模具材料，主要有SKD11、Cr12MoV、Cr12
、5CrNiMo、SKD61、NAK80、1.2344等型号。

热作钢和冷作钢有啥区别

冷轧和热轧

在常温下的轧制一般理解为冷轧，从金属学观点看，低于在结晶温度的轧制为冷轧 

热轧，是以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架
轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，冷却后的钢带卷，根据用户的不同
需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢
板、平整卷及纵切钢带产品。 

冷轧：用热轧钢卷为原料，经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧，其成品为轧硬卷，由于连续冷变形引起的
冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降，因此冲压性能将恶化，只能用于简单变形的零件
。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料，因为热镀锌机组均设置有退火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨，钢卷在
常温下，对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。 

 



永抚模具专业经营模具钢材、模具特钢、冲压模具钢等各种模具材料，主要有SKD11、Cr12MoV、Cr12
、5CrNiMo、SKD61、NAK80、1.2344等型号。

模具的保护

1 防锈：防止注塑机模具有漏水/冷凝水/雨淋/手印等而造成的生锈现象。

2防撞：防止模具因顶针有断裂、未回退到位而造成的模具撞坏的现象。

3 除刺：防止模具因布抹/料冲/手抹/水口钳碰/刀碰而造成的模具毛刺。

 

永抚模具专业经营模具钢材、模具特钢、冲压模具钢等各种模具材料，主要有SKD11、Cr12MoV、Cr12
、5CrNiMo、SKD61、NAK80、1.2344等型号。

各个炼钢厂在炼钢工艺和锻造工艺还作了微调，得到的H13模具钢品质也不尽相同。讲得太细，怕把大
家讲糊涂。铝合金压铸模具寿命的长短，跟多方面的因素有关如：模具钢质量好差、热处理工艺、铝合
金产品结构、生产过程的使用与保养。需要多方面共同努力，才能得到大家都满意的结果。
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