
无锡恒成泰 Q420高强度钢板切割 萍乡Q420高强度钢板

产品名称 无锡恒成泰 Q420高强度钢板切割
萍乡Q420高强度钢板

公司名称 无锡恒成泰特钢有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 开发区钢材市场

联系电话  13382885311

产品详情

Q420高强度钢板

钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关本标准的规定处，尚应符合下列规定： 5.2.1当钢材的表面有
锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差的1/2，且钢材的小厚度不应小于钢
材负偏差极限厚度。钢材表面的锈蚀等级应符合GB 8923.3第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的
处理等级规定的P3级及其以上。钢材端边或断口处不应的分层、夹渣等缺陷。

Q420高强度钢板

调制高强度板：WQ960D，S960Q，WQ960E，S960QL

调制高强度中厚钢板：WQ960D，S960Q，WQ960E，萍乡Q420高强度钢板，S960QL，S690Q，WQ690D
，Q690D，Q420高强度钢板报价，WH80Q，WQ700D，S690QL，Q420高强度钢板切割，Q690E，WQ690
E，WQ890D， A/SA533B，Q420高强度钢板价格，WDB620E，1E0653，1E0682，1E1839，

TMCP高强度钢板：E500， Q500E

执行标准：专用条件主要用途：用于制作耐压壳件、深潮救生器、高压结构件、宇航设备、装甲车辆等
。

高强钢专指屈服强度大于等于390MPa的钢材，包括Q390、Q420、Q460、Gr60、Gr65等钢材。

G 50205  钢结构工程施工质量验收规范 GB/T 706  热轧型钢



GB/T 709  热轧钢板各钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 8923.3－2009  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 YB/T 4163  铁塔用热轧角钢
高强板输电杆塔高强钢用材应符合GB/ 706、GB/T 709、GB/T 1591、YB/T
4163等相应标准的规定，应具有出厂质量合格证明书和进厂复检报告。

无锡恒成泰-Q420高强度钢板切割-萍乡Q420高强度钢板由无锡恒成泰特钢有限公司提供。“耐磨钢板,20
G高压锅炉管,合金钢管,不锈钢管,不锈钢板”就选无锡恒成泰特钢有限公司（www.hctsteel.com），公司位
于：开发区钢材市场，多年来，恒成泰坚持为客户提供好的服务，联系人：孟经理。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒成泰期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.naihouban8.c
om）还是从事无锡09CuPCrNi-A耐候板厂家，上海SPA-
H耐候钢板，常州Q345GNHL耐候板的厂家，欢迎来电咨询。
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