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渗透检测工艺

1）质量控制要求

a）渗透剂的质量控制要求；

渗透剂的质量用相对密度、颜色浓度、外观质量、显示缺陷的能力等参数控制（详见标准JB/T
4730.5—2005中3.2.1的规定）。荧光渗透剂的荧光效率不得低于75%。

b）显像剂的质量控制要求；

显像剂的质量用工作浓度范围、有无混浊变色、能否形成薄而均匀的显像层、有无粉末凝聚和残留荧光
、喷罐表面有无锈蚀、喷罐是否泄露、检测性能、对工件有无腐蚀、对人体基本无毒害作用等参数控制
（详见JB/T 4730.5 —2005中3.2.2的规定）。

2）现场操作

a）受检表面要求：

⑴受检表面粗糙度Ra≤12.5μm。

⑵受检表面及邻近25㎜的范围内应清洁、干燥，不得有油污、浮锈、涂料、焊渣及飞溅。

3） 渗透检测方法

a）渗透检测基本步骤



⑴预清洗；

⑵施加渗透剂；

⑶去除多余的渗透剂；

⑷干燥；

⑸施加显像剂；

⑹ 观察及评定。

b）渗透检测方法分类。
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