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202号

联系电话 13502856249 13502856249

产品详情

色母粒使用出现花斑水纹现象的原因    我们在使用色母粒的过程之中，往往会因为色母粒的一些特殊
物理性质导致色母粒产品出现一些非理想反应，这期色母粒知识小编将会为大家理清为什么色母粒使用
时会出现花斑水纹现象。  出现色i斑水纹一般有以下几种可能： （1）色母粒中含有水分；
（2）挤出机长径比不够，搪胶色母粒加工厂，造成分散不均； （3）色母粒本身分散不均匀；
（4）选用的色母粒浓度太高，添加量太少。

由于碳黑品种不同，价格差异很大。碳黑粒子由于其本身具有多活泼性，凤岗搪胶色母粒加工厂，很少
以原生粒子存在，几乎都以一定范围粒径的团 聚粒子存在。 

碳黑载体是怎么回事? 

载体就是承载碳黑的物质。一般塑料制品使用什么原料，载体就使用什么原料。这样制造的黑色母粒与
塑料原料相容性较好
。如：PS塑料制品，其使用的黑色母粒载体就是PS。对于聚乙烯塑料制品，载体就是聚乙烯。 但是，一
般选用LDPE(高压聚乙烯)，谢岗搪胶色母粒加工厂，因为LDPE承载碳黑能力最强，且加工性能好。而其
他聚乙烯HDPE和LLDPE只能制造低浓 度黑色母粒。

如果已注明工程级和严格的物理性能，那么特殊的聚合黑色母粒可以得到的。几间国际上大型的色母粒
生产商，都在进行研究，以图生产出所谓的"全球性通用的黑色母。这些色母粒可以广泛的和其他原料相
容，具备良好的流变性，樟木头搪胶色母粒加工厂，可灵活应用。     一般采用的黑色母粒技术是湿
法工艺。色母粒料经水相研磨、转相、水洗、干燥、造粒而成，只有这样产品质量才能得到保证。另外
颜料在研磨处理的同时，还应进行一系列色母粒技术检测，如测定砂磨浆液的细度、测定砂磨浆液的扩



散性能、测定砂磨浆液的固体含量以及测定色浆细度等项目。

兴宏隆塑胶材料(图)-凤岗搪胶色母粒加工厂-搪胶色母粒加工厂由东莞兴宏隆塑胶材料有限公司提供。东
莞兴宏隆塑胶材料有限公司（szxhlong999489.1288.net.cn）为客户提供“加工,销售,色母,色粉,抽粒,塑胶颜
颜料”等业务，公司拥有“兴宏隆”等品牌。专注于无机颜料等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎
来电垂询，联系人：黄荣亮。同时本公司（www.dgsemu18.com）还是从事黑色母粒，高温色母粒，搪胶
色母粒的厂家，欢迎来电咨询。
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