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产品名称 道路标线涂料厂家供应商 路虎交通
广东道路标线涂料厂家

公司名称 广州市路虎交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区白云大道北770号汇金广场C座3A0
1

联系电话  13434204096

产品详情

在热熔型道路标线涂料的使用过程中标线会逐渐的发生变化，变形现象的出现也较为普遍。常见有的标
线变形主要为蛇行、起纹和轮胎压印。这些变形的产生大多是由于路面变化引起的。沥青路面常见的为
涂层蛇行和起纹。当温度过高时，沥青发生软化现象，在车轮冲击力的作用下则会产生移位现象，肇庆
道路标线涂料厂家，从而使得标线产生蛇行现象。除此，涂料为热塑性物质，受高温也会发生软化，但
较沥青软化点高，两者膨胀系数差异将导致产生起纹现象。

由于热熔型道路标线涂料一般以树脂和颜填料及助剂组成，而其中助剂一般为小分子物质，该物质易挥
发，易渗透，存放时间过长，这类物质会从涂料中渗透到或抽出到空气中，直接造成涂料变硬变脆，路
虎交通建议热熔标线涂料保存期不宜超过一年，一年以上涂料在施工前应抽查其指标，合符要求方可投
入使用。

提高道路标线涂料软化点的方法
     近期不断有道路标线涂料施工队的朋友咨询，标线发软是什么原因，标线施工几天之后标线在中
午时开始发软，车轮经过，划线涂料道路标线涂料价格，污染严重，
除环境温度高以外，针对热熔道路标线涂料原材料的几个方面是需要注意。

     热熔型道路标线涂料必须做好原材料的选择，抓住几个质量控制要点，热熔型道路标线涂料是目
前正在全世界范围内得到推广应用的一种道路安全标线涂料，产品生产施工非常成熟。原材料中不含溶
剂的有害挥发成份，比溶剂型的标线涂料更环保，而且价格便宜，受到人们的欢迎。但是热熔标线涂料
施工时较为麻烦，需要加热熔化涂料，国道路标线涂料厂家，施工时靠加热使粉状涂料熔化，利用专门
的设备涂敷在路面上，冷凝后形成路面标线。成膜机理是物理冷凝固化。由于热熔涂料具有超快干性、
耐磨耐久性强。提高树脂和聚乙烯蜡的软化点，有助于提高道路标线涂料的软化点，防止高温软化

我国的交通运输业正处在快速发展时期。公路建设事业发展较快，到2000年我国的公路总里程已达到125



万公里，我国公路承担的客、货运量已占全国总运量的88.7%和99%，是我国国民经济发展的基础和命脉
。因此相应的道路标线涂料的用量大大增加，如果以我国目前所拥有的路面的1/3用量计算，每划一次道
路标线需要涂料6万吨。

道路标线涂料已经成为我国交通设施的重要组成部分，每年用于标线涂料的费用大概占总设施维修的一
半以上。相对于我国公路是事业的发展而言，交通安全管理部门利用道路标线达到加强交通安全管理、
减少事故和美化城市道路的目的，而醒目的道路标线取决于高性能的标线涂料。随着现代施工的环境保
护及对标线的耐磨、防滑、耐候及耐久性的高要求，低成本的热熔型标线涂料成了我国标线涂料的优质
选择。

道路标线涂料厂家供应商-路虎交通-广东道路标线涂料厂家由广州市路虎交通设施有限公司提供。“标
线涂料,交通标志牌,商砼化粪池”就选广州市路虎交通设施有限公司（www.biaoxianbiaopai.com），公司
位于：广州市白云区白云大道北770号汇金广场C座3A01，多年来，路虎交通坚持为客户提供好的服务，
联系人：戴先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。路虎交通期待成为您的长期合
作伙伴！同时本公司（www.dlaqlz.com）还是从事甘肃热熔标线涂料价格，福建热熔标线涂料生产厂家，
赣州热熔标线涂料多少钱一公斤的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

