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各地厂房承重安全检测鉴定权威报告业务*新闻－－-厂房楼板承重问题

客户提出：柱间中心距7.5米，柱外形尺寸0.6米*0.6米，楼板的荷载是0.8吨/m2，横梁宽度是0.35米。柱子
连接两层楼，其中二楼楼板荷载是1.6吨/m2。请教各位横梁的荷载是多少，该如何计算？我的设备要求
是楼板荷载是3.2吨/m2，如何解决这个问题？我的设备是放在一楼，一楼还有架空层。可否考虑在设备
下面放置较大占地面积的支架？这样可以分散承重，但前提是总重不超过总承重能力，否则没有办法解
决。工业工程建筑设计问题，好问下工业工程建筑设计师，如果你的厂房有原施工资料，请带上结施图
去问，因为它将联系到力传递分析，及砼级别钢筋配置等一系列事情。半破损检测是以不影响结构构件
承载力为前提，直接在结构构件上进行局部的破坏性试验或钻取混凝土芯样进行室内强度试验，根据试
验值与混凝土强度之间的相关关系，换算出混凝土强度的测试值，并据此推断混凝土强度的标准值。这
类方法主要有钻芯法、拔出法、射击法等，其中钻芯法应用较为普遍。   无损检测测试的是混凝土的
某些物理量，测试方法本身对结构构件的性能没有影响，它利用这些物理量与混凝土强度之间的相关关
系，换算出混凝土强度的的测试值，并进一步推断混凝土强度的标准值。这类方法主要有回弹法、超声
法、射线法、成熟度法等，其中回弹法应用较为普遍。

厂房承重安全检测鉴定权威报告业务*新闻－－-裂缝检测：   裂缝检测包括对裂缝分布、走向、长度
、宽度、深度等的检查和测量，在检测裂缝的分布、走向时，应侧重于分析裂缝的性质和成因，检测裂
缝长度、宽度、深度时，则侧重于判定构件开裂的程度以及裂缝对构件性能的影响。裂缝长度可用钢尺
测量，宽度宜用刻度放大镜或塞尺测量，深度可用超声脉冲波测量。检测中应绘制裂缝分布图，并标注
裂缝的长度、宽度等。在特殊情况下，也可以在裂缝处钻取芯样，直接观察裂缝内部的情况。主要利用
超声脉冲测试裂缝深度的方法。混凝土内部缺陷：   混凝土构件的缺陷包括露筋、蜂窝、孔洞、夹渣
、缺棱掉角、麻面、起砂等现象。它们会使有害物质容易侵入构件内部，导致钢筋锈蚀和耐久性下降。
当孔洞、夹渣等出现在构件的节点、受力的位置时，还会影响构件的承载力，严重时可能导致构件破坏
。当缺陷出现在防渗要求高的地下室围墙及屋面时，易造成渗漏现象，影响建筑的使用功能。导致混凝



土构件出现这些缺陷的原因是多方面的，主要包括：骨料级配、混凝土配合比不合理，和易性欠佳，搅
拌不匀，浇筑离析，振捣不实，模板不善，钢筋过密，钢筋移位，雨水冲刷等。
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