
pe给水管价格 川杰建材 pe给水管

产品名称 pe给水管价格 川杰建材 pe给水管

公司名称 四川川杰建材科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市枣园镇集西工业园

联系电话 19981756713 19981756713

产品详情

PE给水管因其具有耐腐蚀，内壁光滑阻力小，抗老化使用寿命长（50年），重量轻，施工费用少，抗震
性能强，材料柔韧性好等特点备受使用.

   PE管材原料有哪几种？

1、高密度聚乙烯，是乙烯单体在低压状态下共聚而成，故又称作低压聚乙烯；高压聚乙烯材料由于具有
较好的抗压性能，所以PE管材广泛应用于压力管领域（比如给水、供气、城市排水等）；

2、低密度聚乙烯，pe给水管价格，是乙烯单体在高压状态下共聚而成，所以又称作高压聚乙烯，pe给水
管，PE管材的抗压耐压强度较低，所以只能用于低压力小直径的管材，它经常被制作成盘管而用于农村
改水和一些非长期使用的场合。

对于PE管材的原料来说，pe给水管厂家，刚性、韧性、加工性能以及长期性能等都是非常重要的，所以
，以上两种PE管材的原料，都是使用很广泛的用料，大家可以方式使用购买。

PE水管的试样的状况调理和实验的尺度情况要依照GB/T2918的划定，温度为23℃±2℃，状况调理光阴为
24h.。实验办法尺度中有划定的依照实验办法尺度。

一、色彩和表面：用肉眼察看，能否到达国度请求的壁厚和外径

二、尺寸丈量

1、长度：用准确为1mm的钢卷尺丈量直管。

2、均匀外径：按GB/T8806划定丈量均匀外径。



3、壁厚及误差：按GB/T8806划定丈量管材的壁厚及误差。

4、炭黑含量：按GB/T13021划定停止。

5、颜料及炭黑疏散：按GB/T18251划定停止。采纳压片制样办法。

6、氧化光阴：按GB/T17391划定停止。试样应取自管材的表里面。老化后试样应取自被曝晒管材试样的
老化外面刮削0.4mm后的外面。

 

PE聚乙烯管常见故障及解决方法:

   PE聚乙烯管在生产过程中如果不注意就会出现一些质量方面的问题，通常这些问题一般是由于设备
或原料出现问题所致。下面就是常见的故障及出现这些故障的解决方法。

一、管材表面出现波纹。

原因：1、冷却不充分 2、密封圈尺寸不合适，pe给水管价格表，形成震动现象。

解决方法：增加定径套进水量或增加口摸与定径套之间的距离。检查真空槽密封圈尺寸是否小，如果小
，更换或适当降低第1节真空槽真空度，增加第二节真空槽真空度。

二、表面麻点（主要是内壁）

原因：1、原料中含有杂质 2、口摸与芯摸间内壁清理不干净 3、局部温度过高，

导致老化。解决方法：1、检查原料 2、清理干净或过渡一段时间 3、检查温度传感器

三、表面凹坑。

原因：1、原料潮、气泡 2、定径套水量不均。

解决方法：1、原料烘干2、调整水量或更换定径套

 

pe给水管价格-川杰建材-pe给水管由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股份有限
公司（www.chuanjiejiancai.com）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，川杰建材一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

