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延安钢结构安全检测鉴定报告办理内容

钢结构体系种类及特点 1冷弯薄壁型钢体系 构件用薄钢板冷弯成C形、Z形构件，可单独使用，也可
组合使用，杆件间连接采用自攻螺钉。冷弯薄壁型钢体系以冷弯薄壁型钢作为基本承重杆件，是一种新
型的轻钢结构建筑体系，其结构强度高、重量轻，其重量是普通混凝土结构的1/3左右，并能满足大开间
的需要，使用面积比钢筋混凝土住宅提高10%～15%左右。该体系通常设计成密肋柱并用木质板材蒙皮的
板肋构造，这种构造整体性能好，不易被地震力所破坏。但这种体系节点刚性不易保证，抗侧能力较差
，一般只用于1～2层住宅或别墅。 2框架体系目前 这种体系在多层钢结构住宅中应用广。纵横向都设
成钢框架，门窗设置灵活，可提供较大的开间，便于用户二次设计，满足各种生活需求。该体系具有受
力明确，平面布置灵活，便于大开间的设置，可充分满足建筑布置要求的特点；同时制作安装简单，施
工速度较快。钢框架考虑楼盖的组合作用，运用在低多层住宅中，一般都能满足抗侧要求。钢框架体系
主要由梁、柱构件刚接而成，依靠梁、柱来承受竖向荷载和水平荷载。但是由于目前框架柱以H型钢为
主，弱轴方向梁柱连接的刚性难以保证，因此设计施工时须慎重处理。此种结构体系侧向刚度较小，抗
震性能差，建筑成本较高。 3框架支撑体系 在风载或地震作用较大区域，为提高体系的抗侧刚度，增
加轴交支撑或偏交支撑效果很好。这种体系为多重抗侧体系，而且梁柱节点、柱脚节点可设计成铰接、
半刚接，施工构造简单，基础主要承受轴力，体形较小，因此成为人们青睐的对象。当结构产生层间变
形时，支撑承受水平力，从而使体系获得比纯框架结构大得多的抗侧力刚度，减少建筑物的层间位移。
该体系用钢量相对较大，由于支撑杆件的存在往往影响墙体和门窗的布置。但此种结构因体系延性小、
耗能能力也小。地震荷载作用下，支撑中的受压杆件容易发生压屈失稳，致使整个结构体系承载力降低
并产生较大侧移。该体系主要是利用结构主体耗能，终将导致主要结构杆件塑性变形过大，难以修复。
 二、钢结构厂房安全检测鉴定中心——钢结构厂房安全检测鉴定过程： 1.钢结构的结构布置、外观
质量检测 1.1钢结构结构布置检测 1.2外观质量检测 2.构件几何尺寸复核及倾斜检测 2.1构件几何尺
寸复核 2.2构件倾斜检测 3.钢结构节点焊缝及锚栓连接情况检测 3.1焊缝表面探伤检测 3.2锚栓连接
情况检测 4.钢结构建模计算及分析 5.5.检测结论与建议， 三、钢结构厂房安全检测鉴定中心——结
构鉴定分析内容： 一、结构或构件的验算应按国家现行标准执行。一般情况下，应进行结构或构件的
强度、稳定、连接的验算，必要时还应进行疲劳、裂缝、变形、倾复、滑移等的验算。对国家现行规范



没有明确规定验算方法或验算后难以判定等级的结构或构件，可结合实践经验和结构实际工作情况，采
用理论和经验相结合（包括必要时进行试验）的方法，按照国家现行标准《建筑结构设计统一标准》进
行综合判断； 二、结构或构件验算的计算图形应符合其实际受力与构造状况； 三、结构上的作用及
作用效应分项系数及组合系数应分别按本标准第3.0.2条和第3.0.3条确定，并应考虑由于变形、温度等因
素造成的附加内力； 四、当材料种类和性能符合原设计要求时，材料强度应按原设计值取用。当材料
的种类和性能与原设计不符或材料已变质时，材料强度应采用实测试验数据。材料强度的标准值应按国
家现行标准《建筑结构设计统一标准》有关规定确定。取样时不得损害结构的正常工作； 五、当混凝
土结构表面温度长期大于60℃，钢结构表面温度长期大于150℃时，应考虑温度对材质的影响； 六、验
算结构或构件的几何参数应采用实测值,并应考虑构件截面的损伤、腐蚀、锈蚀、偏差、断面削弱以及结
构或构件过度变形的影 

四、钢结构厂房安全检测鉴定中心——力学性能检测  1、钢结构力学性能检测：a.金属原材如钢板、
圆钢拉伸检测（抗拉强度、屈服强度、断后延伸率）、弯曲试验、冲击试验（常温冲击、低温冲击、时
效冲击）、硬度等韧性和塑性性能检测，钢筋拉伸检测（屈服强度、抗拉强度）、弯曲等性能。钢板的
Z向拉伸试验。b.金属焊接件的焊接工艺评定，钢筋焊接件的拉伸和弯曲试验。c.金属硬度试验是金属抵
抗局部变形，特别是塑性变形，压痕或划痕的能力，是衡量金属材料软硬程度的一种指标。硬度包括：
维氏硬度、里氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度。  2、钢结构紧固件力学性能检测螺栓连接副扭矩系数、
紧固轴力、拉伸（屈服强度、抗拉强度）、楔负载试验、螺栓螺母保载试验、螺栓螺垫圈硬度等性能、
螺栓连接板抗滑移系数检测。  钢材化学成分分析钢材化学成分分析分为光谱分析与湿法分析，化学
分析元素有：C、P、Si、Mn、Cr、Ni、Cu、Mo、*、Ti、Al、Nb、W、B。 钢结构检测鉴定涂料原材
料检测 1.涂料常规检测、内外墙涂料、防火涂料、防腐涂料的检测，常规检测项目有：容器中状态、
颜色及外观、粘度、流出时间、细度、比重、遮盖力、干燥时间、不挥发物含量、镜面光泽、硬度、柔
韧性、耐弯曲性、附着力、耐冲击性、耐水性、耐化学试剂性、耐热性、流挂性、耐湿热性、耐磨性、
耐盐雾性、耐老化性。 2.钢结构涂装质量检测，常规检测项目有：钢结构涂装外观检测、钢结构涂层
附着力检测、钢结构涂层厚度检测。
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