
广州篮球场施工建造及篮球场材料生产厂家

产品名称 广州篮球场施工建造及篮球场材料生产厂家

公司名称 广州嘉华体育产业有限公司

价格 90.00/平方米

规格参数 嘉华体育:1型
冲击吸收:60%

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-I3273（集群注册）（JM）（注册地址）

联系电话  15975328644

产品详情

喜欢篮球运动的球友们一定发现，最近几年，新建的篮球场几乎都是硅PU材料做的，老场地翻新用的也
几乎都是硅pu，那怎样才是好的硅pu篮球场？

（样板、样品一同参考，但是材料缺陷在小样块上不容易凸显，大面积就会暴露，如色泽不纯、刮痕清
楚等，还要观察非固态硅PU样品来判断）

①【闻其味】：有淡淡的氨水气味，但抚慰性强，眼鼻不会有明显不适；

②【观其形】：好的涂料有较好的活动性，质地细腻均匀，有光可鉴之感。劣质的涂料象豆腐花一样，
非常稀薄，甚至料都很难倒出来。好的涂料翻开盖后，不会有水料分别的现象，而劣质的涂料则有较多
量的析水的现象；

③【观其色】：不论什麼颜色，色泽一定要均匀，不能有色差，且色泽要有光泽，生动，不呆板。第二
，将硅PU和石英砂及水混合搅拌后观察有无沉砂现象。有的话，则说明涂料在配方上有缺陷，它将直接
招致施工时涂层的砂料分别从而发作大面积的色差和刮痕。

硅PU的耐水性和粘接力则可将样板放置与水中浸泡几天后再观察。好的涂料不会有什么清楚的变化；而
劣质的硅PU涂料则会出现涂层起皱，用手一搓涂层很容易被搓掉。

爲何弹性硅PU完工后弹性效果不佳？

答：弹性硅PU完工后，假设弹性不佳，主要缘由有：

1）弹性层施工层数不够，普通至少要施工三层弹性料且至少要有一层粗颗粒弹性料才有弹性效果；



2）弹性层粗细极配不合理，粗颗粒弹性料和细颗粒弹性料的层数分不合理，普通建议如下搭配：三层弹
性层——2层粗1层细或1层粗2层细；四层弹性层——2层粗2层细；五层弹性层——2层粗3层细；

3）有公司爲追求厚度，少运用弹性层，在弹性料中参与石英砂；

4）弹性层完成后，其上的密封层做得太厚，也会影响弹性；

5）胶粒的质量不好也会影响弹性的。
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