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石膏线模具制作中要检测的问题

随着人们生活水平的提高，现在石膏线模具越来越多的出现家装中。随之生产石膏线模具的厂家也就在
不断增加，那么在石膏线模具的制作过程中要检测什么呢？下面就是详细的介绍。

石膏线含水率的检测

石膏线含水率是北京石膏线条行业与石膏线消费者相当看重的一项物理参数，下面将详明解说如何检测
石膏线的含水率，河南石膏线模具生产厂家，首先石膏线条的含水率是表示正常情况下干燥前后的数据
比率。石膏线条干燥时必须要先利用电热鼓风干燥箱，在40℃的条件下干燥至恒定质量，才能称量干燥
后的重量，把石膏线条干燥前后的重量进行比率计算后用算术平均值表示，准确到0.1㎏/㎡，一般而言越
优质的石膏线条，含水率越低。北京石膏线条为行业翘楚，石膏线含水率低为行业之最。

石膏线模具的吸水性

理论上石膏与水搅拌时进行化学反应需要的水量为18.6%;在模型制作过程中，实际加水量比此数值大的
多，其目的是为了获得一定流动性的石膏浆以便浇注，同时能获得表面光滑的模型;多余的水分在干燥后
留下很多毛细气孔，使石膏模型具有吸水性。

吸水率是石膏模型一个重要的参数，河南石膏线模具厂家，它直接影响注浆时的成坯速度。陶瓷用石膏
模的吸水率一般在38~48%之间。

石膏粉放置在干燥的地方，使用时不要溅到水或车削下来的石膏，河南石膏线模具价格，石膏袋子要干
净，严防使用过的石膏残渣或其它杂物混入袋中。



石膏线模具在生产中需要注意的问题

下面由我为大家说一下石膏线模具在生产中需要注意的问题：

1.石膏线条模具生产的产品，在结构中结合面的表面粗糙度Ra值不应低于3.2。

2.在用成型机模具制作时，抽空管与物料接触的工作面，其表面粗糙的Ra值应不大于1.6，石膏线模具厂
已经做到1.6-0.8，已经超出国家标准。

3.模具内采用电镀硬铬防腐技术，不易生锈，增长使用寿命。

4.采用密封结构，不漏浆，不与工作面产生硬摩擦，增长使用寿命。

冬天使用石膏线模具需要注意的问题

今天我们就来了解下冬天使用石膏线模具需要注意的问题。

在冬天，特别是下雪的天气，在筛细沙子时要注意不要弄进去雪块，为了避免这种现象，我们通常选在
室内施工。温度低时还会造成沙浆结冰，所以在搅拌时，动作不要停止，也不要一次搅太多。刮的腻子
的厚薄要适当，河南石膏线模具，因为冬季天气比较干燥，特别容易失水，如果刮得不合适会使墙面不
平，出现空鼓、开裂的情况。

河南石膏线模具价格-河南石膏线模具-宏通石膏模具专业生产由高密市宏通石膏模具厂提供。高密市宏
通石膏模具厂（www.htsgmj.com）是一家从事“石膏模具,石膏线模具,石膏线条模具”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏通”品牌拥有良好
口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏通石膏模具在石灰、石膏中赢得了众的客户的信
任，树立了良好的企业形象。
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