
南昌硅PU篮球场,塑胶地板,弹性丙烯酸篮球施工,

产品名称 南昌硅PU篮球场,塑胶地板,弹性丙烯酸篮球施工,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 20.00/m

规格参数 厂家:达创
地址:河北
型号:DC032

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

所谓反射性裂缝是一种被动性压迫性的裂缝。硅PU涂层本身具备的拉伸度，不会裂缝的，但由于基础自
下而上因下沉或裂缝所产生的剪切力或伸缩是非常大的，依附在基础表面上的硅PU涂层的拉伸度无法承
受而被拉断。出现这种情况，对硅PU涂层进行修补是没有意义的，可遮一时之丑，难消长久之忧，这就
是“病容在上面涂层，病根在下面基础”。塑胶地板

：，要样板和样品一起参考来看。小样板作可以做得层次分明，颜色鲜艳一致。但小样板弄的漂亮，并
不代表涂料质量好。因为涂料的一些缺陷在小样板上很容易克服，但一到大面积施工时就会暴露出来，
如色泽不纯，刮痕明显等。因此，还要观察非固态的硅PU样品来判断硅PU的优劣。

答：先，从施工角度上讲，不同的施工人员有不同的施工习惯，施工速度。有些师傅走扒速度太慢，造
成倒在场地上的料出现沙料分离现象，这样一刮起来，砂是砂，料是料，干燥后便会出现一道刮痕。温
时施工尤为明显。

其次，从配料上讲，添加石英砂量大且目数跨度大，也会出现刮痕和视觉色差。

第三从材料本身来讲，硅PU涂料是十几种物质混合体，各物料要分散均匀，且各物料含量、目数极配更
要科学合理。解决不了刮痕问题的涂料在配方上是由缺陷的，有的是生产设备跟不上，根本无法将十几
种物料分散均匀。

要样板和样品一起参考来看。小样板作可以做得层次分明，颜色鲜艳一致。但小样板弄的漂亮，并不代



表涂料质量好。因为涂料的一些缺陷在小样板上很容易克服，但一到大面积施工时就会暴露出来，如色
泽不纯，刮痕明显等。因此，还要观察非固态的硅PU样品来判断硅PU的优劣。应从以下几个方面来判
断:

、为什么弹性硅PU完工后弹性效果不佳?

答：弹性硅PU完工后，如果弹性不佳，主要原因有：

1)弹性层施工层数不够，一般至少要施工三层弹性料且至少要有一层粗颗粒弹性料才有弹性效果;

2)弹性层粗细极配不合理，粗颗粒弹性料和细颗粒弹性料的层数分不合理，一般建议如下搭配：

三层弹性层——2层粗1层细或1层粗2层细

四层弹性层——2层粗2层细

五层弹性层——2层粗3层细

3)有公司为追求厚度，少使用弹性层，在弹性料中加入石英砂;

弹性层完成后，其上的密封层做的太厚，也会影响弹性;

胶粒的质量不好也会影响弹性的。

将硅PU和石英砂及水混合搅拌后观察有无沉砂现象。有的话，则说明涂料在配方上有缺陷，它将直接导
致施工时涂层的砂料分离从而产生大面积的色差和刮痕。

，硅PU的耐水性和粘接力则可将样板放置与水中浸泡几天后再观察。好的涂料不会有什么明显的变化;而
劣质的硅PU涂料则会出现涂层起皱，用手一搓涂层很容易被搓掉。
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