
中铬球磨机衬板 河南球磨机衬板 富嵩机械

产品名称 中铬球磨机衬板 河南球磨机衬板 富嵩机械

公司名称 郑州富嵩机械设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市巩义市孝义街道小沟村路西庄

联系电话  15037128919

产品详情

郑州富嵩机械公司生产的破碎机锤头有以下几种：

一、锻造锤头

     锻造破碎机锤头采用优质火车轮毂钢(材料65Mn，抗冲击性好，韧性强，耐磨性好，不易折断)利
用锻压机械对金属坯料反复锻打，使其产生变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸，河南球磨
机衬板，在经过特殊的 淬火 热处理方法，保证锤头工作区域得到高硬度，高耐磨的性能。

     二、高锰钢锤头

     Mn13 ， Mn13Cr2 和 Mn18Cr2材质高锰钢破碎机锤头 适用于大、中型破碎机齿板、轧臼壁
、破碎壁和大型挖掘机斗齿等强冲击工况。也可做球磨机、半自磨机 、自磨机衬板。虽然高锰钢锤头会
逐渐被铬钼合金钢、高铬铸铁和镍硬铸铁代替，高锰钢球磨机衬板，但是高锰钢锤头的高韧性特点是其
他耐磨材料无法比拟的 。

     三、高铬合金锤头

     高铬复合锤头，即锤柄使用高锰钢，锤头工作区使用高铬合金，中铬球磨机衬板，将两者复合起
来，使破碎机锤头头部具有高硬度，而锤柄部具有高韧性，充分发挥两种材料的各自性能而克服单一材
料的缺点，满足锤头使用性能要求。

球磨机衬板是用来保护筒体，使筒体免受研磨体和物料直接冲击和磨擦，同时也可利用不同形式的衬板
来调整研磨体的运动状态，以增强研磨体对物料的粉碎作用，有助于提高磨机的粉磨效率，高铬球磨机
衬板，增加产量，降低金属消耗。

公司生产的球磨机衬板材质有高锰钢衬板，锰13衬板.中铬衬板，低铬衬板等材质，公司发货及时，提供



常规尺寸衬板，也可以客户尺寸，要求定做。

钢球，钢段质量的影响因素有哪些

一：钢球金相组织

马氏体、奥氏体、贝氏体、铁素体等不一样晶体结构下密度也不一模一样，钢材解析仪器对结晶细度也
有影响；

二：材质

钢球、铸铁球、合金钢球等，不一样材质的密度不一样，钢的密度比铸铁的大，合金钢则是依靠紧要合
金元素的密度及蕴含量不一样而不一样；

三：钢球生产方法

轧制及锻打的钢球其组织致密，故密度大，锻造的铸钢球、铸铁球或锻造合金球等的组织不甚致密，乃
至之中有气孔，故密度小很多。钢球质量的影响要素。

     郑州富嵩公司的主导产品高、中、低铬合金铸球、铸锻，现已成为具有年产高中低铬合金铸球、
铸锻10000余吨的耐磨材料企业，产品在国内大型水泥厂、电厂、矿山等行业得到广泛的应用。

中铬球磨机衬板-河南球磨机衬板-富嵩机械由郑州富嵩机械设备有限公司提供。郑州富嵩机械设备有限
公司（www.zzfsjxsb.com）是一家从事“制砂机,选矿设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“富嵩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先
，用户至上”的原则，使富嵩机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别
说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.fusongzs
j.com）还是从事制砂机河卵石制砂机，制砂机设备新型制砂机，鹅卵石制砂机对辊制砂机的厂家，欢迎
来电咨询。
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