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产品详情

众所周知，河南铝棒是通过挤压完成的，为了是大家更加的了解，下面我给大家整理了一些资料，我们
一起来看一下标准挤压铝棒的生产工艺流程吧。 

熔铸工序 熔铸工序的终目的是生产出符合要求的铝棒，而要生产出这些铝棒，就要经过流程： 熔炼→
铸造→ 锯棒→ 铝棒均匀化→ 冷却、洗棒→ 铝棒进仓。 1、熔铸车间 熔炼工艺流程： 装炉→ 熔化→
搅拌完全熔化→ 加入废料→ 熔化→ 加入废料→ 完全熔化→ 撒覆盖剂和打渣剂→ 扒渣→ 搅拌→
取样、炉前分析→ 加Al-Si（Sl-Cu，Cr添加剂）、Mg锭→ 搅拌→ 取样、炉后分析→ 成分调整→ 精炼→
扒渣复盖→ 静置 2、铸造 3、锯料 4、铝棒均匀化 5、冷却、洗棒。 

如果您需要河南铝棒或者有河南铝棒方面的问题都可前来咨询我们，我们【耿好商贸】的经营理念：“
信誉至上，服务至上”——让客户买得放心，用得放心。 

我们在进行选购河南铝棒时，为了能够选择适合自己的河南铝棒，都会计算河南铝棒的重量，那么怎么
计算铝棒的重量呢？下面就带大家了解一下。

重量公斤=πR2h×0.0000027=3.1415×铝棒半径的平方×铝棒的百长度×0.0000027；半径长度的单位为毫
米 计算出来直接是铝棒的公斤数。

比重就是铝棒的密度值。比重也就是相对密度，可以看做某种材质质量相对于水质量的一个比值，你可
以查一下各种材料的密度值，跟比重其实是一样的。



上面公度式各种密度值代入进去就行了，比如铜是8.93，那么铜棒的公斤数用上面的公式把其中的0.0000
027换成0.00000893。

如果您想要了解更多关于河南铝棒的问题可前来【耿好商贸】进行咨询，“以诚为本，互惠双赢”——
以优良的产品，低廉的价格，服务于广大新老客户。真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共
求发展。

河南铝棒在进行加工后可以应用到我们生活中的很多方面，经常会有人问铝棒切割片应该选择什么型号
的为了使大家更加的了解，下面给大家整理了一些资料一起来了解一下吧。

齿数和厚度，甚至是外径主要由切割铝棒厚度决定的。要知道齿数太密，容易塞齿，太稀疏容易有锯印
痕迹。合理选择锯片型号很重要。

在河南铝棒方面我们更专业，如果您需要河南铝棒或者有河南铝棒方面的问题都可前来【耿好商贸】，
我们凭着的优良产品以及低廉的价格为广大用户提供服务。
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