
通达建筑材料有限公司 混凝土表面回弹增强剂 东莞混凝土增强剂

产品名称 通达建筑材料有限公司 混凝土表面回弹增强剂
东莞混凝土增强剂

公司名称 佛山市通达建筑材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇官窑瑶平路

联系电话  13925840771

产品详情

混凝土回弹强度增强剂作为水溶性液态化学品存在，通过充分渗透，有效成分能够迅速和混凝土中的游
离钙发生化学反应，从而生成凝胶物质，增加混凝土结构的致密性，加强混凝土强度和耐磨性。想要保
证混凝土回弹强度争强剂能够更好的渗入到混凝土内部，我们通常建议新浇筑的混凝土至少有一周的养
护期，等到完全干燥之后再施工。 混凝土原构件的原始强度越好，东莞混凝土增强剂，混凝土强度增强
剂的提升幅度也就越小，我们在做混凝土构件时就要保证质量，只有在初期做的好的构件，在后期的维
护工作上才更简单。

在配合比确定的情况下，分二种，一种是人为原因，另一种材料原因，人为的有，1，搅拌原因，搅拌欠
时，搅拌不均匀，人工搅拌，2，搅拌好的混凝土不及时浇筑，混凝土表面回弹增强剂，混凝土离析。3
，振捣不密实，4，养护不够，5，拆模过早，6，非水下混凝土在水下浇筑。7不按配合比施工。8施工方
法不对。材料的原因有1，用不干净的水。2，水泥有问题，（水泥过期，二种不同水泥一起使用）3，混
凝土增强剂多少钱，沙不符合标准。4，是否使用外掺料。

响混凝土强度不够的原因有：水，砂，水泥，石子配比不准。原材料质量不过关。搅拌不匀。振导时间
不符合要求。护养温度和水分及蒸汽不够，护养期不够。

混凝土强度不足事故常用处理方法

1.测定混凝土的实际强度：当试块试压结果不合格，估计结构中的混凝土实际强度可能达到设计要求时
，可用非破损检验方法，或钻孔取样等方法测定混凝土实际强度，作为事故处理的依据。

2.利用混凝土后期强度：混凝土强度随龄期增加而提高，混凝土增强剂批发，在干燥环境下3个月的强度
可达28d的1.2倍左右，一年可达1.35-1.75倍。如果混凝土实际强度比设计要求低的不多，可以采用加强养
护，利用混凝土后期强度的原则处理强度不足的事故。



  通达建筑材料有限公司-混凝土表面回弹增强剂-东莞混凝土增强剂由佛山市通达建筑材料有限公司提
供。佛山市通达建筑材料有限公司（fstongda.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术
过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共
创美好未来。通达建筑材料——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区狮山镇官窑瑶平路南侧厚东
村厂房自编3号之一，
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