
奶嘴奶瓶质量检测报告

产品名称 奶嘴奶瓶质量检测报告

公司名称 深圳市佰测威检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙岗区爱联中粮祥云2A505

联系电话 0755-15602437376 15602437376

产品详情

奶嘴奶瓶质量检测报告

关于奶嘴的检测项目，供大家参考:

原料要求-文件审核(树脂原料及添加剂清单，附材料
中文名称及其对应的CAS#)-

该项目根据客人要求进行评估

天然橡胶、顺式-1，4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶应符
合食品安全国家标准或法规的规定。除天然橡胶、顺
式-1，4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶外，其他橡胶不得

用于生产奶嘴。
感官要求 外观：色泽正常，无污物和毛刺等

浸泡液：不应有着色、浑浊、沉淀、异味等感官性的
劣变

总迁移量 (40℃, 24hrs) 蒸馏水≤30mg/kg
4％乙酸浸泡液≤60mg/kg

50％乙醇浸泡液≤60mg/kg
高锰酸钾消耗量 - 蒸馏水 (40℃, 24hrs) ≤10mg/kg
重金属(以铅计) - 4% 乙酸 (40℃, 24hrs) ≤1mg/kg

锌迁移量 - 4% 乙酸 (40℃, 24hrs) ≤5mg/kg
2，6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量(仅适用于天然橡胶，

顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶)
≤0.3mg/kg

2，2，-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基对甲苯酚迁移量(仅
适用于天然橡胶，顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶)

≤0.15mg/kg

N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量 N-亚硝胺≤0.01mg/kg N-亚硝胺可生成物≤0.1mg/kg
挥发性物质 ≤0.5mg/kg

标签标识 应符合 食品安全国家标准 食品接触材料
及制品通用安全要求 的要求。如产品哈有天然乳胶，

应标明“产品含有天然乳胶”。

https://www.greatesting.com/spjccl/
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