
精密螺旋伞齿轮厂 坤泰螺旋齿 张家口螺旋伞齿轮厂

产品名称 精密螺旋伞齿轮厂 坤泰螺旋齿
张家口螺旋伞齿轮厂

公司名称 石家庄坤泰螺旋齿有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省石家庄赵县

联系电话 18931171579

产品详情

螺旋伞螺旋伞齿轮厂的过载折断:短期过载或严重超载，或沿接触线有严重的

螺旋伞螺旋伞齿轮厂的过载折断：

短期过载或严重超载，或沿接触线有严重的载荷集中现象都可能使轮齿发生过载折断。过
载可以有以下4种情况引起轮齿断裂；突然的冲击过载荷；由于轴承损坏引起的轮齿过载
荷；由于轴的弯曲引起的过载荷；在两个配对螺旋伞齿轮厂间有大块异物引起的过载荷。

过载折断的断面呈粗晶粒组织，常发生于高硬度的钢制螺旋伞齿轮厂或铸铁螺旋伞齿轮厂
。对于渗碳或碳氮共渗螺旋伞齿轮厂，当螺旋伞齿轮厂轮齿心部硬度低时，在渗层容易出
现裂纹，后使整个轮齿断裂。螺旋伞螺旋伞齿轮厂

螺旋伞螺旋伞齿轮厂渗碳ICBP

螺旋伞螺旋伞齿轮厂渗碳ICBP-966型低压真空渗碳的优点：

产品无内氧化，精密螺旋伞齿轮厂，变形小。渗层控制精度高，计算机模拟控制精度可达
0.05mm；处理后产品表面呈银灰色光亮状，可不经清洗、清理抛丸工序；在低压和高温
状态下，渗碳过程可以大大缩短，辅助消耗大为减少；无火帘，无排气口，无油烟，无油



槽，大螺旋伞齿轮厂，加热室采用冷壁型炉体设计，对环境影响小；可用于不同产量及不
同热处理方式，每个渗碳相当于一台多用炉。螺旋伞螺旋伞齿轮厂

检验发现，螺旋伞螺旋伞齿轮厂轴组织粗大，使材料的抗断强度有所降低；渗层的表层有
网状裂纹，次表层的针状马氏体上有显微裂纹，这些裂纹在淬火时就已经形成，又处于表
层拉应力区内，为产生纵裂纹提供了裂纹源。18Cr2Ni4WA钢是高合金渗碳钢，直接淬火
后，张家口螺旋伞齿轮厂，会使大量奥氏体得以遗留，大螺旋伞齿轮厂，因而不宜直接淬
火。回火不够充分，在金相分析时，渗层中针状马氏体不易侵蚀，证明开裂螺旋伞齿轮厂
轴回火不够充分。螺旋伞螺旋伞齿轮厂

精密螺旋伞齿轮厂-坤泰螺旋齿(在线咨询)-张家口螺旋伞齿轮厂由石家庄坤泰螺旋齿有限公司提供。石家
庄坤泰螺旋齿有限公司（www.ktlxc.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍
，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。坤
泰螺旋齿——您可信赖的朋友，公司地址：河北省石家庄赵县，联系人：张袁迪。
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