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产品详情

鄂式破碎机生产原理分析颚式破碎机设备

颚式破碎机主要使用挤压来使材料变形。在变形过程中，材料可以通过石头之间的相互挤压产生。当然
，单颚式破碎机无法完成整个条带。对砂砾石生产线的需求，此时需要辅助生产二次破碎设备。材料从
进料口进入破碎室到破碎室。当破碎的矿石颗粒尺寸小于锤头和反击板之间的间隙时。它从机器的下部
排出，这是破碎的产品。该机采用后上框架自动加重安全装置。当未破碎的物料进入破碎腔时，前后反
击框架将被后退，未破碎的物体将从身体排出。如果出现不合格的材料，它们将返回到第二个破损的材
料。进行粉碎生产。

颚式破碎机设备磨损维护和修复颚式破碎机设备

Jihong Machinery是颚式破碎设备的专业制造商。作为颚式破碎机的专业制造商，我们在设备使用方面拥
有丰富的经验。现在让我们谈谈工程师不知道的秘密。也就是说，仅考虑恶劣环境中零件的磨损是不够
的。因此，我们应该采取相应的措施。颚式破碎机框架是焊接和铸钢的组合。大多数颚式破碎机框架都
是铸铁。在使用一段时间后，高品质颚式破碎机设备规格，可能发生局部裂缝或变形，高品质颚式破碎
机设备视频，并且可能发生各种接合孔磨损或磨削点。 1.颚式破碎机框架裂缝的维护由于铸造缺陷，当
应力集中或形成原始框架的一部分时，框架会。我们可以使用焊接方法或修改金属扣方法进行维护。 2.
螺栓孔和通孔的磨损和修复。因为颚式破碎机通常以非常大的方式工作，所以存在长期磨损等。当钻孔
时，除了焊接方法之外，螺栓可以焊接到衬里上，或者可以增加螺栓直径而不是螺栓。

颚式破碎机框架是焊接和铸钢的组合。大多数颚式破碎机框架都是铸铁。在使用一段时间后，可能发生
局部裂缝或变形，高品质颚式破碎机设备图片，并且可能发生各种接合孔磨损或磨削点。在使用颚式破
碎机的过程中，磨损是必不可少的。因此，我们应该采取适当的措施来维持修复。为了确保颚式破碎机
的正常运行，除了正确的操作外，还必须进行计划性的维护，包括日常维护检查，小修，中修和大修。 



（1）小修的主要内容包括检查和修理调整装置，调整排放口的间隙，四川颚式破碎机设备，以及转动或
更换磨损的衬管。检查传动部件，润滑系统，及时更换润滑油。小修的时间约为1~3个月。
（2）除了小修工作外，还包括更换止推板，衬里，检查和修理轴承衬套。中等修复期一般为1?2年左右
。 （3）除中期修理工作外，大修还包括更换转动偏心轴和芯轴，将巴氏合金浇铸在连杆头的上部，更
换或修理磨损部件。大修期一般为5年左右。 1.颚式破碎机框架裂缝的维护由于铸造缺陷，当应力集中或
形成部分原始框架时，框架会。我们可以使用焊接方法或修改金属扣方法进行维护。 2.螺栓孔和通孔的
磨损和修复。因为颚式破碎机通常以非常大的方式工作，所以存在长期磨损等。当钻孔时，除了焊接方
法之外，螺栓可以焊接到衬里上，或者可以增加螺栓直径而不是螺栓。

高品质颚式破碎机设备视频-四川颚式破碎机设备-吉鸿机械由郑州吉鸿机械设备有限公司提供。郑州吉
鸿机械设备有限公司（www.zzjhhgj.com）为客户提供“氢氧化钙设备,免烧砖机,制砂机,石料线,鄂式破碎
机”等业务，公司拥有“吉鸿机械”等品牌，专注于破碎粉磨设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘
先生。
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