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封丘县检测道路桥梁质量检测公司——承接河南省、山东省、安徽省检测鉴定业务 

根据房屋的危险程度，可以分为以下四个等级： 

1. A级：无危险构件，房屋结构能满足安全使用要求; 

2. B级：个别结构构件评定为危险构件，但不影响主体结构安全，基本能满足安全使用要求; 

3. C级：部分承重结构不能满足安全使用要求，房屋部处于危险状态，构成部危房; 

4. D级：承重结构已不能满足安全使用要求，房屋整体处于危险状态，构成整幢危房。 

危房的综合评定原则 

房屋危险性鉴定应以房屋的地基、基础及上部结构构件的危险性程度判定为基础，结合下列因素进行全
面分析和综合判断。 

1. 各危险构件的损伤程度; 

2. 危险构件在整幢房屋中的重要性、数量和比例; 



3. 危险构件相互间的关联作用及对房屋整体稳定性的影响; 

4. 周围环境、使用情况和人为因素对房屋结构整体的影响; 

5. 房屋结构的可修复性。 

在地基、基础、上部结构构件危险性的判断上，应考虑其危险关联度。当构件危险性呈关联状态时，应
联系结构的关联性判定其影响范围。 

房屋危险性等级应进行两阶段鉴定。在第一阶段地基危险性鉴定中，当地基评定为危险状态时，应将整
幢房屋评定为D级整幢危房;当地基评定为非危险状态时，应在第二阶段鉴定中，综合评定房屋基础及上
部结构(含地下室)的状态后作出判断。 

对传力体系简单的两层及两层以下房屋，可根据危险构件影响范围直接评定其危险性等级。 

封丘县检测道路桥梁质量检测公司河南省鉴定机构危房处理 

1. 对于存在危险构件的房屋，可根据危险构件的破损程度和具体情况有针对性的选择下列处理措施： 

1)减少结构使用荷载; 

2)加固或更换危险构件; 

3)架设临时支撑; 

4)观察使用或停止使用; 

5)拆除部分或全部结构。 

2. 对评定为部危房或整幢危房的房屋，一般可按下列方式进行处理： 

1)观察使用：适用于采取适当安全技术措施后，尚能短期使用，但需继续观察的房屋。 

2)处理使用：适用于采取适当技术措施后，可解除危险的房屋。 

3)停止使用：适用于已无修缮价值，暂时不便拆除，又不危及相邻建筑和影响他人安全的房屋。 

4)整体拆除：适用于整幢危险且无修缮价值，需立即拆除的房屋。 

5)按相关规定处理：适用于有特殊规定的房屋。 

危房的四个等级中，只有C、D级别的农村危房才可以获得农村危房改造补贴。 

 

钻芯法和超声波法是目前应用比较广泛的检测裂缝深度的方法，这两种方法技术比较成熟，测量结果比
较准确。房屋抗震检测机构钻芯法属部破损检测，不便于大面积使用，且不适用于深度较大的裂缝检测
。超声波法属于无损检测，有着广泛的应用。对于一般宽厚比或长细比较大的梁板类结构构件，其两个
表面分别位于不同层、房间或室内外，且裂缝深度一般都小于500mm，多采用单面平测法。 承载力不足
造成的裂缝多数出现在砌体应力较大部位，在多层建筑中，底层较多见。梁或梁垫下砌体的裂缝大多数
由部承压强度不足造成。受压构件裂缝方向与压应力方向一致，裂缝中间宽两端窄；受拉裂缝与应力方



向垂直，较常见的是沿灰缝开裂。墙体在压力和剪力共同作用下可能产生斜裂缝，由于灰缝薄弱，有的
产生沿通缝的水平裂缝，有的产生阶梯型裂缝，在地震作用下，往往呈现X形裂缝 粘钢加固法粘钢加固
亦称粘贴钢板加固，是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面，使钢板与混凝土形
成统一的整体，利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。  

封丘县检测道路桥梁质量检测公司日刊房屋抗震安全检测鉴定主要检测内容：
1.调查房屋施工图纸、地质勘察报告及使用历史等有关资料；
2.确定房屋结构体系，进行建筑、结构布置复核测绘；
3.抽样检测梁、板、柱等钢筋混凝土构件截面尺寸；
4.抽样检测典型钢筋混凝土构件配筋及混凝土保护层厚度；
5.回弹法结合钻芯法抽样检测混凝土强度，检测混凝土碳化深度；
6.房屋沉降变形现状检测，含角点倾斜与基准面相对高差测量；
7.房屋完损状况检测，含裂缝、渗水和钢筋锈蚀等；
8.对房屋结构体系和构造措施进行抗震构造鉴定，分析结构存在的薄弱环节；
9.根据现场检测、原施工图纸结合改造方案进行结构抗震验算，分析改造方案的可行性；
10.必要的话提出抗震加固措施建议； 11.提供包含以上内容的抗震鉴定报告。  

 

  

一、胶粘剂拉伸粘结强度试验应符合下来规定： 

1.水泥砂浆底板抗拉强度不应小于1.5MPa。 

2.保温板应按外保温系统配套材料要求提供。 

3.试样尺寸应为50mm*50mm或直径50mm，与水泥砂浆粘结和与保温板粘结的样品数量应各5个。 

4应按使用说明配制胶粘剂。应将胶粘剂涂抹于厚度不宜小于40mm的保温板或厚度不宜小于20mm的水泥
少将板上，涂抹厚度应为3mm~5mm,当保温板需做界面处理时，应在界面处理后涂胶粘剂，并应在试告
中注明。试样应在标准养护条件下养护28d. 

5应以合适的胶粘剂将样品粘贴在两个刚性平板或金属板上。 

6检测应在下列三种试样状态下进行： 

1)干燥状态; 

2)水中浸泡48h，取出后应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%条件下干燥2h; 

3)水中浸泡48h，取出后应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%条件下干燥7d. 

7应将试样安装试样安装于拉力试验机上，拉伸速度应为5mm/min，应拉伸至破坏并记录破坏时的拉力计
破坏部位。 

 

房屋安全鉴定的适用范围和鉴定内容目前可靠性鉴定主要含有安全性鉴定和正常使用性鉴定两项鉴定。
1.在下列情况下应进行可靠性鉴定 a.房屋大修前的全面检查 b.重要房屋的定期检查
c.房屋改变用途或使用条件的鉴定 d.房屋超过设计基准期继续使用的鉴定



e.为制定成片房屋维修改造规划而进行的普查。 封丘县检测道路桥梁质量检测公司一级评估机构  

一般240MM以上的墙是承重墙。一些无法辨别厚度的墙，比如：外墙、和邻居共用的墙，也都是承重墙
一般砖混结构的房子中，除了卫生间和厨房的隔墙外都是承重墙。而框架结构的房子中内部的隔墙一般
都不是承重墙。根据梁与墙的结合处区分：采用的斜排砖的方法的一定是非承重墙。墙与梁间紧密结合
的可能是承重墙；通过声音判断：敲击墙体，有清脆的大回声的，是轻墙体，而承重墙应该没什么太多
的声音注意事项一般来讲，承重墙是不可以拆除的。而且如果你拆除了承重墙，你的邻居是有权起诉你
并要求你恢复的。以，为了安全还是不要拆除承重墙了。
根据相关标准及委托要求，本次房屋安全检测鉴定主要内容如下：
（1）房屋建筑、结构平面图现场测绘。 （2）房屋使用情况调查。 （3）房屋完损现状调查。
（4）房屋整体倾斜、不均匀沉降检测。 （5）房屋结构材料强度检测。
（6）根据现场检测结果，对房屋主体结构承载力进行计算分析。
（7）在现场检测和计算分析的基础上，对房屋的安全性进行评估，并提出合理化建议。  

 

封丘县检测道路桥梁质量检测公司今日头条新闻报道-房屋存在哪些情况时，需要进行安全检测鉴定： （
1）在房屋增加楼面荷载、进行加层扩建或进行改造装修前，对结构进行必要的抽样检测、对结构的承载
力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建议。 （2）受火灾、台风
、白蚁侵蚀、化学腐蚀、意外撞击、地基变形等原因导致房屋结构损伤后，对结构受损范围和受损程度
进行检测评估、对结构的承载力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提
供建议。 （3）在施工场地周边的建筑物，为了判别其在施工前后的安全性、判断受损程度、分析受损
原因，在施工前后需要对建筑物进行安全性鉴定。
（4）临时性房屋需要延长使用期的时候，对建筑物的安全性进行鉴定，为后续使用年限提供建议
（5）作为营业性娱乐场、旅馆业等公共场的建筑，需要在许可审批前进行房屋的安全性鉴定。 （6）对
其它怀疑其工程质量、结构安全性的各类建筑，对建筑物进行检测、对结构的承载力进行核算、对建筑
物的安全性进行鉴定。  

怎么出具学校学校幼儿园房屋安全检测鉴定报告？ 1.学校幼儿园现场安全性勘察检测
2.学校幼儿园承载力检测 3.学校幼儿园房屋地基安全检测 4.学校幼儿园危房评估检测
5.学校幼儿园建筑房屋加建加层安全检测等 办园场地证明文件包括土地使用、园舍使用有效证明文件，
租凭园舍的须提供具有法律效力的租赁协议,且租期不少于5年。
培训机构幼儿园鉴定方案(怎么出具学校学校幼儿园房屋安全检测鉴定报告)
学校学校幼儿园安全检测鉴定内容
学校幼儿园安全鉴定。结合使用寿命等因素，鉴定各学校幼儿园校舍结构的安全隐患。 学校幼儿园抗震
鉴定。根据地震部门公布的在地区的地震基本烈度，鉴定学校幼儿园校舍的设计和质量是否符合《民用
建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》和有关抗震设计规范标准。 学校幼儿园抗淹没抗洪水冲
击鉴定。根据水务部门公布的在地区的防洪情况，鉴定各学校幼儿园校舍的设计和质量是否符合《防洪
标准》和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。 学校幼儿园抗风能力验算。根据气象部门公布的在地
区的台风情况，鉴定各学校幼儿园校舍的质量是否建筑物抗风压能力的要求和《民用建筑可靠性鉴定标
准》规范标准。  

 

封丘县检测道路桥梁质量检测公司通过以上损伤状况的检测，详细记录周边各房屋的损伤情况、损伤部
位和损伤范围，整理绘制房屋损伤分布示意图。根据次与zui终检测绘制损伤分布示意图，分析房屋损伤
发展趋势。 一、项目情况 近日，公司顺利承接某房屋检测项目。
封丘县检测道路桥梁质量检测公司报告办理怎么收费 

非现场检测项目有： a.混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度; b.钢结构构件检测中，钢
材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。 c.木结



构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，木材横纹抗压强
度试验。  

厂房检测验厂中关于厂房的可靠性检测不能少，一个不小心的纰漏可能就会造成安全事故，得不偿失。 
据了解，近段时间以来，受全国大范围强降雨天气影响，全国各地居民楼倒塌事故接连发生，严重威胁
到人民财产和生命安全。  
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