
异物分析可靠性测试检测可靠性需要的标准

产品名称 异物分析可靠性测试检测可靠性需要的标准

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557723

产品详情

三综合试验 COMBINED TEST综合环境测试是两种环境应力相结合的因素，综合环境的作用能更真实、
更实际的反应出产品在现场使用中的性能，更能暴漏产品的缺陷。参考标准 TEST STANDARDSGB/T
2423.35; GB/T 2423.36

气体腐蚀试验 GAS CORROSION TEST大多数产品所使用的环境都是在大气中，而大多数的腐蚀发生在大
气环境中，大气中含有氧气、温度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。参考标准 TEST
STANDARDSEIA-364-65;  GB/T 2423.51;  IEC 60068-2-60

紫外老化 UV TEST紫外老化试验机并不是模拟全光谱太阳光，但是却模拟太阳光的破坏作用。通过把荧
光灯管的主要辐射控制在太阳光谱的紫外波段来实现。实验设备采用紫外线荧光灯模拟阳光，同时开可
以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响。用来评估材料在颜色变化、光泽、裂纹、起泡、催化、氧化等
方面的变化。测试标准 TEST STANDARDSISO 4892.3；GB/T 16422.3； ASTM G 154 ; ASTM D 4674
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