
6061铝板厂家 丽水铝板 特丰 

产品名称 6061铝板厂家 丽水铝板 特丰

公司名称 苏州特丰铝业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州高新区浒关永安路128号3号厂房

联系电话  18962110772

产品详情

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有
销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

拉丝铝板：反复用砂纸将铝板刮出线条的制造过程，其工艺主要流程分为脱酯、沙磨机、水洗3个部分。
在铝板拉丝制程中，6061铝板厂家，阳极处理之后的特殊的皮膜技术，可以使铝板表面生成一种含有该
金属成分的皮膜层，清晰显现每一根细微丝痕，从而使金属哑光中泛出细密的发丝光泽。

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有
销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

3003铝板与5052铝板有什么区别？

3003铝板与5052铝板均是市场上常见的合金铝板，是两系铝板具代表性的2个牌号。虽然使用都很广泛，
但很多人并不清楚两者的区别。下面，就以3003H24铝板和5052H24铝板为例，为大家普及一下这方面的
知识。

1.从化学成分上，3003铝板是铝锰合金，铝板厂家，主要合金元素是锰。5052铝板是铝镁合金，主要合金
元素是镁。3003铝板的铝含量略高于5052铝板。

2.从力学性能上，3003H24铝板的抗拉强度在145-195Rm/MPa，而5052H24铝板的抗拉强度高达230-280Rm/
MPa，远高于3003H24铝板；3003H24铝板的延伸强度是115Rm/MPa，而5052H24铝板的延伸强度是150Rm
/MPa。所以，6061铝板价格，5052铝板的性能要明显好于3003铝板。

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，丽水铝板，铝棒两大加工分厂，并且
在苏州拥有销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！



5052铝板硬度：1060铝板的抗拉强度为
110-130之间，而5052系列的抗拉强度则达到了210-230之间也就是说5052的硬度比1060的硬度高100%。

延伸率：1060系列的延伸率为5%，而5052系列的延伸率达到了12-20%之间，也可以这样认为，在5052系
列比1060硬100%的情况下，延伸率也提高了200%左右。

化学性能：1060为纯铝板，5052为合金铝板，在特殊环境下5052耐腐蚀更好一些。

6061铝板厂家-丽水铝板-特丰(查看)由苏州特丰铝业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州特丰铝业
有限公司（www.sztfly.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成
功!
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