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设备的机头和机筒内的原料经过长时间的加热和氧化处理，挤压时管子表面的大点蚀点变成凹孔，特别
是添加回料时，这种现象更加明显。在这种情况下，应控制料筒的加工温度和剩余时间，快速冷却或定
期清洗，改善效果明显。

当物料含水率较高时，给水管材表面也容易起泡，成型后会在表面形成点蚀，此时，我们需要烘干物料
以降低含水率。

性能的区别 

当热水管和冷水管是同种规格，并且管壁厚度也相同的话，天津地区高勒管道办事处，那么如何区分热



水管和冷水管呢?一般冷水管的内存水低于冰点，可以在冰冷的情况下自然解冻，但不能打或烤。所以为
了避免水管的开裂、，在正常情况下，天津地区高勒管道一级代理商，应尽可能的避免水管的曝光，天
津地区高勒管道，这样才不会影响水管的使用寿命。并且在设计的过程中，也需要地利用流水线的性能
。 

给水管生产厂家是如何防止出现质量问题的？如何解决？ 

1、管道表面出现波纹 

原因：1、冷却不足；2密封圈尺寸不合适，形成振动现象。 

解决方案：增加施胶套的入水量或增加口触与施胶套的距离。检查真空槽密封圈的尺寸是否小。如果尺
寸较小，天津地区高勒管道总经销，则更换或降低真空槽的真空度，增加第二真空槽的真空度。 

2、 表面点蚀(主要为内壁) 

原因：1、原料中含有杂质； 2 、口腔内壁接触及芯部接触不干净；局部温度过高，导致老化。 

解决方案：1、检查原材料； 2、 清理或过渡期；检查温度传感器。

天津地区高勒管道总经销-天津地区高勒管道-恒通装饰(查看)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。
天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒通装
饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。
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