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出现油缸活塞杆变色，主要有以下三点：

1、液压系统存在高温现象，在工作中活塞杆在高温状态下（特别是在寒冷季节）频繁与低温环境接触（
温度瞬间骤降）；

2、在保养周期时更换了非该品牌挖掘机专用液压油，这个现象一般在刚换完油品几天时间之内就会出现
活塞杆变色。原因是液压油里面有一种极压抗磨添加剂的品质和性能不同

3、活塞杆电镀过程中因温度控制不均匀导致在后期的工作中电镀层表面出现龟裂，用高倍数放大镜观察
活塞杆表面可以看到不规则细小裂纹。一般是液压油温太高所致，且此现象多发生在使用较多的铲斗油
缸的前半部分。建议对散热器部分的灰土经常清洗，保证散热效果
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活塞杆的结构改良

法兰式连接结构与螺纹式连接结构的比较大部分的大型往复活塞压缩机，其活塞杆与十字头的连接都采
用液压拉伸的方式来上紧连接螺母。而采用液压拉伸方式来上紧螺母，气缸活塞杆批发，主要是靠液压



加载后连接螺柱产生一定量的弹性变形，

在2个连接件间产生间隙，通过螺母的旋转，消除间隙。当此间隙消除后，螺柱的弹性变形依然存在，形
成必要的预紧。因往复活塞式压缩机的载荷带有一定的冲击性，若在此冲击载荷下产生的弹性变形量大
于安装预紧时所产生的变形量时，螺母易发生松脱。图1所示的结构因产生的弹性变形量太小，故采用此
结构的机组曾发生过若干次螺母松脱的故障。

正常操作活塞杆的过程中，经常会出现其发热的现象，很多朋友不知道为什么活塞杆会发热，以及解决
的方式是什么，镇江气缸活塞杆，以及活塞杆出现发热现象会诱导出哪些问题等！

因为活塞杆在安装之后，是不可以随意的对其进行任意的移动，那么其和填料之间的配合间隙就会变小
，而正常情况下活塞杆在和填料进行装配的时候，基本都会存在偏斜的现象，但是因为活塞杆的表面自
身就是非常粗糙的，那么在活塞杆和填料之间的润滑油就会出现污垢，如果润滑油的量偏低的话，两者
之间就会出现干摩擦的现象，这时候活塞杆出现倾斜好话，那么在活塞杆运行的过程中，金属盘就会持
续发热。

而当活塞杆安装在卡环槽中的话，密封的圈是会直接往前倾斜的，这时候油缸会卡在环槽的后面，这种
情况出现会直接导致活塞杆的安装位置出现问题，气缸活塞杆多少钱，如果强行的安装活塞杆的话，必
定会导致整个推力变大很多，气缸活塞杆厂家，那么密封的圈就会受到严重的损坏，所以对活塞杆进行
密封圈的安装便可以将这类问题有效解决，并同时降低活塞杆出现发热的现象。
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精恒液压元件公司(图)-气缸活塞杆厂家-镇江气缸活塞杆由无锡市精恒液压元件有限公司提供。无锡市精
恒液压元件有限公司（www.wxjingheng.com）为客户提供“活塞杆,精密活塞杆,精密导轴”等业务，公司
拥有“精恒液压元件”等品牌，专注于液压机械及部件等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐国华。
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