
苏州市吴江青云制桶厂 钢桶厂家 杭州钢桶

产品名称 苏州市吴江青云制桶厂 钢桶厂家 杭州钢桶

公司名称 苏州市吴江青云第一制桶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴江市青云镇胜云路418号

联系电话  18601458822

产品详情

钢桶表面的除锈

钢桶表面在涂装前容易被氧化和腐蚀，其表面的氧化皮和铁锈主要是氧化亚铁、三氧化二铁、含水三氧
化二铁和四氧化三铁等。在钢桶涂装前，如果不将其表面的氧化皮和铁锈除尽，钢桶厂家，就 会影响钢
桶表面漆膜的附着力、装饰性和使用寿命。因为铁锈结构疏松，在钢桶表面附着不牢，易随涂层一起脱
落。而氧化皮在水汾作用下会生成氢氧化三铁，体积增大使漆膜起泡、龟裂、 脱落。漆膜下的氧化物与
钢桶金属铁组成的腐蚀电池中是阴极，它促使钢桶表面金属继续腐蚀，开口钢桶，使涂层很快被破坏。

苏州市吴江青云制桶厂主要生产200立升及以下各类开口、闭口钢桶，年生产能力为200万只，我们的产
品适用于化工、食品等各个行业的固体、液体产品包装，欢迎来电咨询！

钢桶：钢桶是传统容器之一，在传统容器中占有很重要的地位。钢桶从暂时贮存内装物品的机能演变到
今天的工业包装、销售包装、运输包装等；从生产到流通、消费形成一贯流动容器，成了长期保存内装
物品的手段，可以说钢桶给人类的工作和生活带来了很大的变革和进步。

钢桶表面的除锈方法分为化学方法和机械法两大类。

化学法除锈是利用化学瓜或电化学瓜从钢桶表面溶解掉一般锈迹、氧化皮及各种腐蚀产物而不影响钢桶
基体金属。常用的化学除锈方法是酸洗，即利用有机酸或无机酸使钢桶表面的氧化物
和黄锈从钢桶表面折出。

机械除锈是利用摩擦、锤击、冲刷等机械作用力，杭州钢桶，使磨粒在钢桶表面除去锈迹、高温氧化皮
等污物。钢桶企业常用的机械除锈 方法是手工打磨才机械打磨埤工除锈是使用简单工具用人力进 行除锈
，其方法简单易行，但劳动强度大，生产效率低且除锈质量差，一般只能除去疏松的或较轻的铁锈。



苏州市吴江青云制桶厂(图)-钢桶厂家-杭州钢桶由苏州市吴江青云第一制桶厂提供。苏州市吴江青云第一
制桶厂（www.qydyztc.com）在金属桶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，吴江青云制桶厂一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。
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