
旭昇印花板批发 印花彩钢卷厂家 泰州印花彩钢卷

产品名称 旭昇印花板批发 印花彩钢卷厂家
泰州印花彩钢卷

公司名称 山东旭昇新型材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县店子镇董官村村东

联系电话  13305437316

产品详情

影响印花彩钢卷印花质量的工艺因素
印花板在彩色涂层机组上印花，普遍要经过涂底漆、印刷和涂上光涂料等三个或其中的两个工，在三个
处理工序中影响印花质量的工艺因素有： 1、印刷适性。 印刷适性是指承印基材对印刷施工的影响。印
花板面平整度越高，流平容易，印刷施工的效果就越好。印花板的吸收率低，按理应该有益于流平，涂
料的黏度可提高一点。但印刷涂料的黏度不能过高，否则，涂料在印刷品表面流动的剪切应力增加，影
响了涂料在印花板表面的流平度，使连续膜层难以形成。 油墨和涂料的质量也会直接影响印刷的质量和
流平性。油墨和涂料的颗粒细，其分散度高，图文墨层就容易上光，流平好，形成的膜层平滑度高。反
之，油墨颗粒粗，印刷层的铺展度差高质量的膜层难以形成。 2、涂料种类。 涂料本身的流平性、张力
值和润湿性的相互关系，可直接影响到涂印的效果。表面张力小的涂料，会使印花板表面的润湿受到影
响。 3、工艺条件。 工艺条件的选定对印刷质量也有很大影响，涂印膜层太薄，固化后其平滑度差，印
花彩钢卷规格，反之，又因膜层太厚会使成本增加，并影响膜层的固化。另外，涂印施工的速度、固化
时间、固化温度等工艺条件也会互相影响，涂印的速度快（即印版辊和转印胶辊的转速快），涂层流平
时间短，泰州印花彩钢卷，涂层就厚，为获得同样的固化效果，固化时间要短，温度要高；涂印的速度
慢，涂层流平时间长，涂层就薄，固化时间可缩短，干燥温度可适当降低。施工中，为获得良好的涂印
效果，应对这些工艺因素进行综合考虑，以求得各因素之间的适当匹配。

领略印花彩钢卷的风采
在人们的固有观念中金属板上墙大多用在外墙面很少会用到金属板来装修室内空间实际情况是这样吗？
作为普及率极高的金属板来说印花板兼具实用性的同时还具备极强仿生能力、出色的艺术表现力在装修
中任何地方都能用金属印花板不仅仅是外幕墙装修的御用“素材”用在内墙面展现不一样的风采，砖纹
纹理源于传统的砌体材料高度还原的纹理、经典复古的风格兼容传统砖纹色彩的基础上，印花彩钢卷厂
家，有效避免不耐脏、不耐磨的缺点成为墙面、顶面以及各种家具的极佳选择。大理石纹理源于天然石
材丰富饱满的纹理、典雅的风格边界清晰，胜于天然满足你想要的任何石纹纹理广泛应用于展览房、度
假屋以及内墙面、桌子等各类家具，木纹纹理源于天然木材逼真自然的纹理、内敛质朴的风格防水防火
、防霉防虫、耐磨易打理的优点优化天然木材的弊端成功打造适用于内外墙面等各类家具的全能材料，
迷彩纹理源于服饰仿的纹理、沉稳硬朗的风格不仅仅是军人的专有标签领略历经风雨仍韧劲顽强的风采
成为运输工业、建筑结构工程的常见色



不止一个人曾呼吁公众警惕信息大时代。如今，科技飞速发展，工业技术更新
迭代之快、频率之高，让所有企业都陷入在集体之中。表面上是企业选择技术
，实际却是技术逼迫着企业家作出决断，逼迫企业转型升级。在印花板行业，
技术创新的颠覆性新闻几乎每天都在上演，欣欣向荣的景象面前，彩钢板厂家
却要面对愈发紧迫的尴尬现状。 

旭昇印花板批发(图)-印花彩钢卷厂家-泰州印花彩钢卷由山东旭昇新型材料有限公司提供。“纳米隔热防
腐板,彩涂板,彩钢板,彩铝卷,印花板”就选山东旭昇新型材料有限公司（www.sdxushengkeji.com），公司
位于：山东省滨州市博兴县店子镇董官村村东，多年来，旭昇坚持为客户提供好的服务，联系人：侯经
理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旭昇期待成为您的长期合作伙伴！
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