
马鞍山金属硅自然块 泰达冶金 金属硅自然块价格

产品名称 马鞍山金属硅自然块 泰达冶金
金属硅自然块价格

公司名称 安阳市泰达冶金耐材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市殷都区安钢大道祥瑞商务楼

联系电话  18639069997

产品详情

金属硅（Si）是工业提纯的单质硅，主要用于生产有机硅、制取高纯度的半导体材料以及配制有特殊用
途的合金等。

我国的金属硅产能比较大，产量主要集中在贵州、云南、福建、广西、四川、湖南。冶金级金属硅553、
441有着较广的分布区域主要分布在贵州、湖南、四川、云南、广西、内蒙、新疆等地，其中贵州是主要
的金属硅生产省份，产量占总产量的15%-35%。

在未来5到10年内，金属硅市场需求将继续稳步增加。随着全球经济一体化经济的分工合作的发展，金属
硅自然块批发，中国有丰富的硅石资源、小水电资源和廉价劳动力，中国金属硅行业的发展前景是美好
的。金属硅生产的出路是发展高附加值产品。

生产硅橡胶、硅树脂、硅油等有机硅硅橡胶弹性好，耐高温，用于制作用品、耐高温垫圈等。硅树脂用
于生产绝缘漆、高温涂料等。硅油是一种油状物，其粘度受温度的影响很小，用于生产润滑剂、上光剂
、流体弹簧、介电液体等，还可加工成无色透明的液体，作为防水剂喷涂在建筑物表面。 

制造高纯半导体现代化大型集成电路几乎都是用高纯度金属硅制成的，马鞍山金属硅自然块，而且高纯
度金属硅还是生产光纤的主要原料，可以说金属硅已成为信息时代的基础支柱产业。 



  

金属硅粉是金属硅的一种状态，同时金属硅一般来说呈现块状的比较多。同时金属硅粉的品质，对于它
在工业生产中所呈现出来的性能，是有很大影响的，同时金属硅生产过程中，影响其品质的因素有很多
，其中金属硅的生产原料的品质，就是一个重要的因素。

入炉的硅石要求有一定的粒度。硅石的粒度是冶炼的一个重要工艺因素。硅石适宜粒度受硅石种类、电
炉、容量、操作状况以及还原剂的种类和粒度等多种因素影响，要根据具体的冶炼条件来决定。

一般情况下，金属硅自然块厂家，6300KVA三相电炉，要求硅石粒度在8-100mm，3200KVA三相电炉，
要求硅石粒度为8-80mm，而且中间粒度组成的比例要大些。

马鞍山金属硅自然块-泰达冶金-金属硅自然块价格由安阳市泰达冶金耐材有限公司提供。安阳市泰达冶
金耐材有限公司（www.aytdyj.com）有实力，信誉好，在河南 安阳 的铁合金及制品等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进泰达冶金和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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