
金属表面处理价格 瑞泓科技 汕头金属表面处理

产品名称 金属表面处理价格 瑞泓科技 汕头金属表面处理

公司名称 深圳市瑞泓科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路47号A栋4
05

联系电话  13410735785

产品详情

工艺条件的控制直接影响着电镀层的质量。只有掌握和控制好每个镀种的各工艺条件，才能获得镀层。
温度、电流密度、pH值、电镀时间等工艺条件必须相匹配。如在镀硬铬时，温度和电流密度配合不当，
对镀铬溶液的阴极电流效率、分散能力、镀层硬度和光亮度都有很大的影响。如下图，当温度较高时，
需适当增加电流密度，才可以获得所需的镀层。二者互相制约，改变其一，汕头金属表面处理，另一因
素必须跟着变化。因此对工艺条件控制不好，就会发生电镀质量事故。

气孔率。镀层气孔率一般可不进行检查。其检查方法如下：用滤纸湿透试验溶液，贴附在镀层表面，保
持5min左右，滤纸上出现蓝色小点，说明镀层有气孔。如每平方厘米上不超过3个小点，则认为合格。

厚度检查。镀层厚度可用千分尺、塞规、螺纹环规等检查，也可用点滴法检查。点滴法是用吸管吸取溶
液，在测定点进行点滴，每滴溶液保持lmin用药棉擦去，再滴第二点，直到暴露基体金属为止，根据总
的滴数计算镀层厚度。

电镀在加工和生产过程中经常需要添加一定量的添加剂，可以明显提高镀铬效果。添加剂有很多种，其
中包括柔软剂、光亮剂、砂面剂等。是常用的。

1.在加工过程中，如果需要将硫酸铜和硫酸混合到镀铜溶液中，并在镀铜溶液中加入一定比例的光亮剂
，电镀层会呈现亮红色的铜色，使表面颜色更加鲜艳。

2.有时，金属表面处理价格，如果在电镀过程中不加入一些柔软剂，电镀产品很容易由于内应力而变脆
和破损。如果适当添加几毫升软化剂，金属表面处理哪家好，内应力会变小，甚至没有内应力。然而，
电镀铬加工厂中使用的那些添加剂通常只对电极表面有影响。它们将改变电镀层的结晶，从而电镀表面
可以达到期望的结果。



金属表面处理价格-瑞泓科技(在线咨询)-汕头金属表面处理由深圳市瑞泓科技有限公司提供。“铝合金电
镀,铝合金真空镀膜,铝合金真空钛金”就选深圳市瑞泓科技有限公司（www.ruihongdd.com），公司位于
：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路47号A栋405，多年来，瑞泓科技坚持为客户提供好的服务，联
系人：杨小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞泓科技期待成为您的长期合作
伙伴！
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