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产品名称 铁板冲压加工厂家 高明铁板冲压加工
群龙金属制品

公司名称 佛山市群龙金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区勒流稔海工业区永和路12号之二

联系电话  13670666499

产品详情

五金冲压件加工的要求。

1、成形性能试验

对材料进行弯曲试验、杯突试验，测定材料的加工硬化指数n值和塑性应变比r值等，另外关于钢板成形
性能试验方法，铁板冲压加工商，可按薄钢板成形性能和试验方法的规定进行。

2、硬度检测

五金冲压件的硬度检测采用洛氏硬度计。小型的、具有复杂形状的冲压件，可以用来测试平面很小，无
法在普通台式洛氏硬度计上检测。

3、其他性能要求测定

对材料的电磁性能和对镀层、涂层的附着能力等的测定。

冲压加工尺寸不达标的问题及处理方法：

1、模具下模过矮。下模过矮要加高，若较高下模的刀具尽量远离其它的模具安装，不能把两下模高的安
装在一起。

2、模具相隔太近有干涉。两特殊成型相隔很近会有干涉，要考虑先冲好一种形状再冲另一种形状和成形
后避位间距。

精密冲压加工是借助于常规或专用冲压设备的动力，使板料在模具里直接受到变形力并进行变形，从而



获得一定形状，尺寸和性能的产品零件的加工技术。材料、模具和设备是冲压的三要素。

冲压加工主要应用

   由于冲压具有如此优越性，冲压加工在国民经济各个领域应用范围相当广泛。例如，在宇航，航空
，机械，农机，电子，铁板冲压加工费用，信息，铁道，邮电，交通，化工，铁板冲压加工厂家，日用
电器及轻工等部门里都有冲压加工。不但整个产业界都用到它，而且每个人都直接与冲压产品发生联系
。像飞机，高明铁板冲压加工，火车，汽车，拖拉机上就有许多大，中，小型冲压件。

铁板冲压加工厂家-高明铁板冲压加工-群龙金属制品由佛山市群龙金属制品有限公司提供。佛山市群龙
金属制品有限公司（www.fsqunlong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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