
球磨机用耐磨衬板

产品名称 球磨机用耐磨衬板

公司名称 山东鸿华机械有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 品牌:鸿华
型号:20-160mm
产地:章丘

公司地址 山东省济南市章丘区高官寨街道洛坡河村吉祥胡
同1号

联系电话  15864509862

产品详情
产品介绍
铬合金铸铁分为高铬合金铸铁( 含铬量 8-26% 含碳量 2.0-3.6%)，中铬合金铸铁 ( 含铬量4-6%，含碳量 2.0-3.2%)，低铬合金铸铁( 含铬量 1-3%，含碳量 2.1-3.6%)三种。它的显著特点是 M7C3 型共晶碳化物显微硬度HV1300-1800，呈断网状、孤立状弥散分布于马氏体 ( 金属基体中极硬的组织 ) 基体上，减少了对基体的割裂作用。因此，高铬合金衬板具有高强度、球磨机强韧性和高耐磨性，其性能代表了目前金属耐磨材料的高水准。化学成分

名称 | Name 化学成份 | Spec Available（%）
C Si Mn Cr Mo Cu P S

高铬合金衬板 | High Chrome Alloyed Liner 2.0-3.6 0-1.0 0-2.0 8-26 ≤3.0 ≤1.2 ≤0.06
中铬合金衬板 | Middle Chrome Alloyed
Liner

2.0-3.3 0-1.2 4-8

低铬合金衬板 | Low Chrome Alloyed 2.1-3.6 0-1.5 1-3 0-1.0

力学性能与金相组织

名称 | Name 表面硬度 冲击值

Surface（HRC） Ak（J/cm2）

金相组织Microstructure

高铬合金衬板 | High Chrome Alloyed Liner ≥58 ≥3.5 M+C+A
中铬合金衬板 | Middle Chrome Alloyed
Liner

≥48 ≥10 M+C

低铬合金衬板 | Low Chrome Alloyed ≥45 ≥15 M+C+P
M-马氏体 | Martensite C -碳化物   | Carbide A-残余奥氏体 | Austenite  
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