
长春低硫低氮增碳剂 嘉信碳素 推荐厂家 低硫低氮增碳剂销售

产品名称 长春低硫低氮增碳剂 嘉信碳素 推荐厂家
低硫低氮增碳剂销售

公司名称 辽阳嘉信碳素新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽阳市太子河区窦双树工业园

联系电话  13591676175

产品详情

灰铁增碳剂和球铁增碳剂的主要技术指标区别在于对硫的控制。一般指标要求是S<0.5就可以，C含量可
根据成本控制要求选择98.5 95 93 90等等。这类增碳剂的吸收率一般在85%左右。其主要材质是非石墨化
石油焦，煅煤等。铸钢（炼钢）增碳剂的种类比较多杂，一般大型钢厂按照不同的钢种会选择多种增碳
剂，但一般材料为煅煤，或者石墨球，也有用天然石墨碎的。含量从75-99不等。

一种含碳量很高的黑色或者灰色颗粒（或块状）的焦碳后续产物，加入到金属冶炼炉里，提高铁液里碳
的含量，长春低硫低氮增碳剂，一方面可以降低铁液里氧的含量，另一方面更重要的是提高冶炼金属或
者铸件的力学性能。新的合成铸铁生产工艺：使用废钢作炉料，利用增碳剂来调整铁液的碳当量。后一
种生产方式更容易保证铁液，低硫低氮增碳剂厂，同时通过少用或者取代生铁改用废钢大大降低成本。

增碳剂的原料有很多种，生产工艺也各异。并非市面上说采用石墨经压制成型，这种生产方式需要添加
过多的粘结剂成型，低硫低氮增碳剂销售，含碳量一般达不到增碳剂的要求。压制后的石墨粉，因为是
固体块状，没有多孔隙结构，所以吸收速度和吸收率不如煅烧、焙烧成型的增碳剂。增碳剂一般指经过
石墨化的增碳剂，低硫低氮增碳剂生产厂，在高温条件下，碳原子的排列呈石墨的微观形态，所以称之
为石墨化。石墨化可以降低增碳剂中杂志的含量，提高增碳剂的碳含量，降低硫含量。 

 

长春低硫低氮增碳剂-嘉信碳素-推荐厂家-低硫低氮增碳剂销售由辽阳嘉信碳素新材料有限公司提供。辽
阳嘉信碳素新材料有限公司（www.lnsmzp.com）是辽宁 辽阳 ,工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行



科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉信碳素领导携全体员工热情欢迎各界人士
垂询洽谈，共创嘉信碳素更加美好的未来。
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