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产品详情

建筑石材装饰工程施工的一般规定

一、采用天然石材进行装饰工程施工前应对材料进行物理性能检测和性核素限量的检测。

二、高层建筑外墙干挂石材应以火成岩中的花岗石为主。

三、石材干挂的安装连接形式有钢销(针)式连接、通槽式连接、短槽式连接、背栓式连接(背槽式连接、
背卡式连接)、可更换幕墙挂体系的连接或可拆装挂件连接等。

四、石材装饰施工前应对基层进行检查，对后置件进行拉拔性能检测，复核材料产品合格证书、性能检
测报告、进场检测记录等。施工前，可对天然石材板块的表面涂刷石材防护剂。选用石材防护剂可参照
《建筑装饰用天然石材防护剂》(JC/T973)标准。

五、外墙石材饰面板施工变形链(抗震、伸缩缝、沉降缝等)部位的处理应满足变形功能。

六、施工时应同时进行楼层的防火带及自身防雷体系的安装。

七、石材饰面板施工安装完毕后要对墙面进行清洗，贺州硬装，清洗墙面严禁用化学药剂。

八、石材饰面板缝密封胶一般采用中性硅酮密封胶。硅酮密封胶应有与所接触材料的相容性试验报告和
进场复试报告。

(1)

同时，玻璃边缘到边框、槽底的间隙海应该符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第9.5.2条和第9.5.
3条的有关规定。只有在符合上述要求的设计才能够保证玻璃的安全。



根据规范第9.5.3的规定，通常的幕墙型材截面宽度至少应是65mm，若小于65mm则幕墙构造很难满足规
范的要求。而在实际过程设计中，由于建筑师过于强调视觉效果，硬装软装，一味追求幕墙杆件外形纤
细，使得幕墙设计师无法保证幕墙构造设计的要求，玻璃边缘和边框槽底的间隙过小，满足不了层间变
位的需要，在作用下发生层间位移时，必然导致玻璃破碎。

玻璃是典型的脆性材料之一，其破碎的原因大致有三种：弯曲变形、强力冲击和热炸裂。

幕墙玻璃热炸裂是由于玻璃不同部位的温度不均匀，玻璃暴露在阳光直射的部分吸收红外线和可见光转
化为热量，温度升高，这一部分玻璃受热膨胀(伸长)而处于镶嵌槽或阴影下的那一部分玻璃，因受不到
阳光的辐射不能同步膨胀，内部热力应力形成，受热多的区域对受热少的区域产生张应力，这种张应力
超过玻璃的抗拉强度就会导致玻璃。

玻璃由于没有屈服延伸阶段，特别是受到突然施加的冲击负荷时，玻璃瞬间就会破碎。但是在转变温度
Tg以下，硬装效果图，玻璃基本上是服从虎克定律的弹性体(一般玻璃的弹性模量为(441~882)×108Pa)。
有一定的弯曲变形能力。我们这里主要讨论的玻璃在弯曲变形下的破碎。

条 为了加强对建筑装饰装修的管理，促进建筑装饰装修业的发展，保障建筑装饰装修活动当事人的合法
权益，确保公共安全，制订本规定。

第二条 凡新建、扩建、改建工程和对原有房屋等建筑物、构筑物进行装饰装修的，均适用本规定。

具有文w物保护价值的建筑、古建筑的装饰装修，依照有关规定执行。

本规定所称的建筑装饰装修，是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，建筑装饰
使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动。

本规定所称原有房屋，硬装价格，是指已取得房屋所有权证书并已投入使用的各类房屋。

第三条 房屋所有权人、使用人、建筑装饰装修设计单位、施工单位、质量安全监督单位、建设监理单位
、房屋安全鉴定单位等，均应当遵守本规定。

第四条 建筑装饰装修应当做到安全适用、优化环境、经济合理，并符合城市规划、消防、供电、环保等
有关规定和标准。

第五条 国务y院建设行政主管部门归口管理全国的建筑装饰装修工作。

县级以上地方人民m政府建设行政主管部门归口管理本行政区域内的建筑装饰装修工作。

硬装价格-三翔装饰 免费设计-贺州硬装由福建三翔幕墙装饰工程有限公司提供。福建三翔幕墙装饰工程
有限公司（fjsanxiang.com）为客户提供“工装与家装生产、设计及施工，自主生产工程材料与家装建材
”等业务，公司拥有“三翔装饰”等品牌，专注于建筑项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：汪文
凯。
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