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产品详情

无锡脱漆加工

溶剂的作用是渗透到漆膜大分子链段的间隙里，使漆膜软化，溶胀或溶解。为使这一过程迅速，溶剂的
选择要采用分子量低的，因为它能够在脱漆时迅速渗透到涂层中去，使漆膜软化膨胀，尽快脱落，但溶
解为又要居中，专业模具加工厂，能使被玻璃的涂层在脱漆剂中不被溶化，有助于脱漆剂的使用寿命。
具体的溶剂的选择一般有以下规律：

A.极性相似原则:即极性聚合物溶于极性溶剂，非极性聚合物溶于非极性溶剂中。

B.溶剂化原则：当溶质与溶剂发生接触时，溶剂分子与溶质分子产生相互作用力，此作用力如果大于溶
质之间的内聚力，溶质分子便彼此分离而溶解于溶剂中。高分子的酸性基团（或碱性基团）相互作用，
使聚合物溶解（或溶胀）。酸广义指电子接受体（即亲电子体）。

涂装技术的发展趋势

1、涂装技术整体设计的无公害化。

涂装技术无公害化要求涂料自身的各个组成部分(成膜物质、防腐颜料、溶剂及助剂)、原材料的合成及
涂料生产过程、基材预处理过程、施工过程等整体的无公害化。例如，专业模具加工，所采用的原材料
虽然自身是无公害的，但它的生产过程不符合环保要求，塑料模具加工，也是要舍弃的，模具加工，如
氯化橡胶;是涂料的重要基料聚氨酯生产的原料，气是ju毒物质，而且副产物HCl严重腐蚀设备。

2、无公害或低公害的水性、高固体份、无溶剂及粉末涂料。

传统的涂料大部分都是溶剂型的，而溶剂易挥发，对人及环境都会造成很大的危害。因此开发水性、高



固体份、无溶剂、粉末涂料是涂料研究的重点及未来的发展趋势。到目前为止，水性涂料及粉末涂料已
得到很大的发展，相信未来会发展的更好。

脱漆剂的脱漆作用是通过溶解、渗透.、溶胀、剥离和反应等一系列物理、化学过程实现的。

旧漆膜通常是热塑性树脂和室温交胶固化的树脂，如醇酸树脂漆、硝基漆、环氧树脂漆和聚氮基甲酸酚
漆等，这些聚合物的漆膜都能溶解或溶胀于适当的有机rong剂。构成这些漆膜的聚合物分子中都含有某
些活性官能基，如醋键，醚键，酞胺键等，在热的酸或碱液作用下，易发生酸解、碱解等化学反应，使
漆膜聚合物分子链断裂。因此，旧漆膜易被有机rong剂脱漆或碱性脱漆剂、酸性脱漆剂清楚。

脱漆剂的作用就是破坏漆膜之间的空间结构或漆膜与漆材的结合力。脱漆剂中的溶剂分子渗透到漆膜聚
合物的分子链段中，漆膜溶胀或溶解，聚合物大分子体积增大，产生内应力，当内应力足以破坏漆膜与
基材的粘合力时，漆膜就被清楚掉了。

模具加工-无锡耀邦涂料-专业模具加工由无锡市耀邦涂料有限公司提供。无锡市耀邦涂料有限公司（ww
w.wxyaobang.com）在建筑用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，耀邦涂料一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：牟建军。
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